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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar la infraestructura vial 

para la transitabilidad en el asentamiento humano (A. H.) “El Milagro”, Pueblo Nuevo, Chepén, 

La Libertad, actualmente la vía se encuentra en malas condiciones, debido que hasta la fecha 

no ha sido intervenida para su mejoramiento, influyendo también los agentes climatológicos 

en el deterioro de la misma. Presentó una metodología de la clase tipo aplicada y de diseño 

experimental, la población estuvo integrada por las vías sin pavimentar del asentamiento 

humano “El Milagro”, Provincia de Chepén, departamento La Libertad. Como resultados que 

el suelo analizado fue una arcilla limosa de alta plasticidad según la AASTHO denominado A-

6 y A-4, y resistencia de capacidad del suelo con CBR menores al 6%. Además, el diseño 

geométrico presentó una infraestructura en el software CivilCAD estipulado en planos 

respectivamente, en tanto los espesores del pavimento adoquinado tuvo espesores idóneos 

respecto al método de la AASHTO-93. La investigación infiere que la mejora de la vía 

proporciona una mejoraría en su transitabilidad y evacuación de aguas pluviales para la zona 

de estudio. 

 

 

 

Palabras Clave: Diseño geométrico, infraestructura, transitabilidad, urbano, 

Pavimento adoquinado. 
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 Abstract  

 

The main purpose of this research is to design the road infrastructure for the 

trafficability in the human settlement (H. S.) "El Milagro", Pueblo Nuevo, Chepén, La Libertad, 

currently the road is in poor condition, because to date it has not been intervened for its 

improvement, also influencing the weather agents in the deterioration of the same. It presented 

a methodology of the applied class and experimental design, the population was integrated 

by the roads of the human settlement “El Milagro”, Province of Chepén, department of La 

Libertad. As results the soil analyzed was a silty clay of high plasticity according to the 

AASHTO denominated A-6 and A-4, and soil capacity resistance with CBR less than 6%. In 

addition, the geometric design presented an infrastructure in the CivilCAD software stipulated 

in plans respectively, while the thicknesses of the cobblestone pavement had suitable 

thicknesses with respect to the AASTHO-93 method. The research infers that the 

improvement of the roadway provides an improvement in its trafficability and rainwater 

drainage for the study area. 

 

 

 

 

Keywords: Geometric design, infrastructure, trafficability, urban, cobblestone 

pavement. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad problemática. 

La falta de calles pavimentadas en la colonia de Lomas de Madrid ha repercutido en 

diversos inconvenientes entre los pobladores de la zona, debido a que por falta o ningún tipo 

de mantenimiento cada día se deterioran más; han pasado más de 37 años desde que fue 

fundada la colina de Lomas de Madrid y solo un pequeño porcentaje de las calles se 

encuentran pavimentadas [1]. Según los principios de diseño de pavimentos, la subrasante o 

capa de suelo que sirve como base para el pavimento depende de las propiedades y la rigidez 

del material del suelo. [2, 3, 4, 5] 
Existen por lo menos 7 de las 20 calles en la colonia Lienzo Charro de Fresnillo que 

se encuentran sin pavimentar, ocasionando accidentes peatonales de pobladores que 

transitan en bicicleta por la zona, dichos accidente son producto de baches de profundidad 

considerable [6]. A demás, los pobladores de la colonia Tampico-Altamira exigieron a los 

próximos gobernantes terminar con el problema de los baches y las calles sin pavimentar 

dando una solución definitiva [7]. 

En Perú el 99% de la Red Vial Vecinal (RVV) no se encuentran asfaltadas, pues este 

trabajo es dirigido por los gobiernos locales y se trata de las vías de acceso que une centros 

poblados tanto urbanos como rurales de cada uno de los departamentos; por otro lado, la red 

vial nacional se encuentran bajo el cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC) el cual le compete diversas autopistas que integran a las capitales de los 

departamentos estando solamente pavimentadas el 66.9%, un informe reciente concluyó que 

solo el 10.10% de las carreteras de la Red Vial Departamental (RVD) o Regional se hallan 

pavimentadas, siendo igual a 949 km [8].  
Causa gran asombro que los asentamientos humanos se encuentran situadas sobre 

montañas de arena, sin servicios básicos los cuales son agua, desagüe y corriente eléctrica, 

calles no pavimentadas y casas precarias construidas mayormente de madera y ladrillo de 

manera improvisada, [9]. 

En tanto, el asentamiento humano “Los Algarrobos” ubicado al noroeste de Piura 

existe hace 43 años, siendo este uno de los más antiguos de la zona ha dado origen a otros 

asentamientos humanos está dividido en 6 etapas; sin embargo, no cuenta con sus calles 

pavimentadas, dicha obra no se ha podido realizar, debido a que se debe cambiar primero 

las redes de agua y desagüe por su antigüedad, sumado a esto el total abandono de sus 

parques, y con 19 mil habitantes [10]. 

A Nivel Local, la obra de pavimentación de las calles Las Lilas, Los Pinos ubicadas en 
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la parte alta de la ciudad de Chepén, hubo problemas de gestión y corrupción por parte de 

entidades municipales que retrasaron obras de pavimentación y posterior olvido de estas 

obras valorizadas en millones de soles [11]. 

Este es otro caso de proceso acusatorio esta vez en el gobierno del ex alcalde de 

Chepen Wilfredo Quesquén Terrones, ahora preso por corrupción, la denuncia fue hecho por 

el presidente de la asociación civil el señor Joel Quiroz Vásquez quien fue asesinado en el 

2014, la municipalidad pago la suma de 70 mil 945 soles en el año 2012 para la ejecución de 

una obra de pavimentación del jirón Manuel Ascate la cual nunca fue ejecutada, la fiscalía 

anticorrupción toma las medidas del caso, realizando las investigaciones correspondientes 

encontrado las pruebas necesarias para iniciar el juicio, el proceso se encuentra en etapa de 

control de acusación lo que significa que la fiscalía anticorrupción debe sustentar y demostrar 

ante el juez de investigación y preparatoria [12]. 

Por otra parte, las correctas gestiones enorgullecen a los pobladores que viven en el 

asentamiento humano “Los Parques”, el cual era tener las calles de su comunidad con 

veredas y completamente pavimentadas, ahora es una realidad gracias a los constantes 

viajes del alcalde Tito Suing, su buena gestión y perseverancia buscando financiamiento para 

la ejecución de la obra para su distrito dio resultados positivos, resultados como el antes 

mencionado refleja el compromiso del alcalde quien asegura seguirá trabajando para el 

bienestar de toda la comunidad [13]. 

Las vías urbanas del asentamiento humano “El Milagro”, no se encuentran en óptimo 

estado, por lo que dificulta la transitabilidad por la zona, en épocas de precipitaciones la 

superficie de la calle suele volverse lodo, esto debido al exceso de suelo fino suelto que existe 

en su superficie; ocasionando también malestar con la presencia de fuertes vientos, 

generando contaminación atmosférica por la suspensión de partículas del suelo y 

enfermedades respiratorias, siendo una gran molestia para los pobladores del asentamiento 

debido a que dificulta la realización de sus labores cotidianas. El asentamiento humano tiene 

más de 50 años de fundado, por lo que no será necesario la realización de estudio 

arqueológico en la zona para el siguiente proyecto por temporalidad, se verificar también con 

el estudio topográfico que los lotes se encuentren respetando su distribución, regularizando 

los lotes que no cumplan para que el pavimento sea uniforme.  

Como antecedentes internacionales, nacionales y locales se muestran las siguientes 

a continuación tal como lo expresa, Navas y Rincón [14] en su tesis de grado tuvo como 

finalidad evaluar un prototipo de pavimentos adoquinado, ciudad de Girardot, Colombia. Los 

resultados del adoquín experimental pude soportar hasta 9.69 x 109 ciclos sin colapsar se 

podría determinar que 4.85x109 vehículo de 8.5 tonelada pueden pasar sobre el adoquín 

antes de fallar por fatiga. Según el costo por m2 para un A es $/.1500 000, para un B el costo 
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de $/.3 300 000, para un C el costo de $/.928 577. 

Di Mascio et al. [15] en su artículo científico tuvieron como objetivo general analizar y 

verificar pavimentos de bloques de hormigón para vías urbanas y vecinales compuestos por 

hormigón rectangular adoquines con superficies laterales planas. Al final de este estudio, se 

presenta una propuesta de catálogo. tiene nueve pavimentos establece, porque tiene en 

cuenta tres valores de capacidad de subrasante (30, 90 y 150 MPa de módulo resiliente) y 

tres niveles de tráfico (400.000, 1.500.000 y 4.000.000 pasos de vehículos comerciales 

durante la vida útil). Los resultados obtenidos proporcionan un procedimiento económico para 

la evaluación preliminar diseño de pavimentos de bloques de hormigón. 
Lozada [16] en su tesis de grado tuvo por propósito realizar diseños de la estructura 

vial presentando dos alternativas como es el pavimento flexible y el pavimento articulado, vía 

de 2.43 km Santiago Roldós, Quito. Los resultados mostraron que la altitud de 2800 a 4200 

msnm y una temperatura 11.6°C y precipitaciones anual de 120.9 mm. Luego se tomó el 

IMDA durante 12 horas cual fue de 468 veh/diarios corresponde al 43% del IMDA, el tipo de 

vía es de tipo III en función al IMDA entre 300 a 1000 veh/diario, siendo sus EE de 657 952.23. 

La topografía tuvo una pendiente transversal del 6 al 12% y una longitudinal de 7% y su Vd 

de 60 km/h. Su CBR de diseño fue 6.6% siendo suelos arcillosos y limosos. Siendo los 

espesores finales para 20 años el pavimento flexible asfalto de 3”, base de 6” y subase de 8”, 

en tanto el pavimento adoquinado el espesor del adoquín fue, 8 cm, capa de arena de 4 cm 

y subase de 25 cm, por la metodología AASTHO. 

Redondo [17] en su tesis de grado tuvo como finalidad formular una propuesta de 

diseño metodológica para un pavimento de adoquín adaptado para el país de Costa Rica. 

Los resultados mostraron que el EE fue de 1.5x106. La estructura del pavimento adoquinado 

subase de 10”, base de 4”, arena de cama de asiento de 1.6” y el adoquín de 3.6”, 

respectivamente. El costo de m2 de pavimento con adoquín fue de $/. 44.64. 

Betanco et al. [18] En su trabajo investigación de pregrado tuvo como propósito 

diseñar estructuralmente y geométricamente el pavimento articulado del trabo del barrio 

Sandino, municipio de Ocotal, Nueva Segovia, Managua. Los resultados del estudio de tráfico 

tuvieron un TPDA de 126 veh/día, dentro de 12 hora x 7 días, y un W18 de 98,678.00. El 

estudio geotécnico corresponde a A-7-5, A-7-6 siendo suelos arcillosos, la CBR sub-rasante 

de 4.7%. El diseño fue elaborado por método AASTHO-93 usando el software WinPAS12, 

para una capa de rodamiento de adoquín de concreto de 3500 PSI, espesor de 4”, sobre una 

cama de arena de 2” y base granular de 6”. Su diseño geométrico se estableció para el 

vehículo de diseño camión de carga C2, la pendiente máxima de 18% y mínima 0.5%, las 

curvas verticales diseñadas a partir de distancia de visibilidad de parada. Las secciones 

típicas de 6.6 m de calzada, tuvo cunetas de 0.60m de ancho y anden de 1 m, y bordillos en 
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diversos puntos en el tramo. 

A nivel nacional se tuvo a Cespedes y Elias [19] en su tesis de pregrado tuvo como 

finalidad diseñar un pavimento articulado para la avenida Las Dalias, distrito Sullana, Piura. 

Se analizó una vía de 1.09 km de longitud, tuvo como resultados que el EMS con clasificación 

AASTHO de A-3(0) siendo un material granular nula cohesión, Además, el Qmax para un 

periodo de retorno de 10 años fue de 1 m3/s considerando un drenaje pluvial de cunetas, la 

sección estructural se tiene 15 cm como base granular, 20 cm de subase granular, 4 cm de 

cama de arena y 8 cm de (adoquín de concreto). El costo fue un presupuesto de S/. 3 225 

992.37, respectivamente. 
Briceño y Tello [20] en su tesis de pregrado tuvieron como propósito general analizar 

un comparativos de diseños entre los pavimentos rígidos, flexible y adoquinado utilizando 

AASTHO-93, tuvo como resultados que el IMDA de 447 para un periodo de 20 años por ser 

un pavimento de bajo volumen tráfico y un EE de 682 941.94 que corresponde a un Tp3, su 

suelo fue una arena mal gradada según la SUCS un SP y según AASTHO fue A-2-4(0), 

obteniendo un CBR de 10.4% y 13.96% siendo una sub rasante buena y una MDS de 1.77 y 

1.82g/cm3, y OCH de 11.6% y 9.3% respectivamente. Respecto a su coeficiente de drenaje 

para bases y subases fue 1, en tanto, el pavimento flexible tuvo subase granular de 4”, base 

granular de 6” y carpeta rodadura de 3” y el pavimento rígido su f´c: 210 kg/cm2 y su módulo 

de rotura es S´c: 655 Psi, la sección fue de losa de concreto de 6.5” y base con afirmado de 

4” y el pavimento adoquinado su sección fue de base granular 10”, capa de arena de 1.6” y 

adoquín de 3.2”, respectivamente. El costo de proyecto del pavimento flexible para una 

longitud de 7.23 km y ancho calzada 12 m fue de S/. 1 431 812.05, pavimento rígido de S/.1 

703 079.28 y el pavimento adoquinado de S/. 1 743 554.65, para 75, 90 y 60 días de 

ejecución. Se concluye que le pavimento rígido y adoquinado es más barato que el 

mantenimiento periódico cada 5 años del pavimento flexible. 

Avila [21] en su tesis de pregrado nombrado mostró como objetivo general diseñar el 

pavimento con adoquines rectangulares de concreto que influyen en la renovación en la 

Provincia de Huaral, departamento de Lima. La población estuvo conformada por la totalidad 

de calles de prov., de Huaral, como muestra se sectorizó la calle Anima la cuadra 03. Sus 

resultados mostraron que su IMDA de 435 correspondiente a una carretera de bajo vol. de 

tránsito según MTC-2014, los suelos mostraron ser una grava pobremente graduada GP por 

SUCS y A-1-A(0)  por AASTHO, y un CBR de 32.40% y 64.60% al 95%MDS y 100%MDS y 

una MDS de 2.3 g/cm3 y OCH de 6.1%, se realizó por la metodología del ICPI los cuales 

mostraron 8 cm  (espesor) del adoquín, 04 cm (cama arena) y 15 cm (base granular), 

considerando un costo de ejecución de S/ 175 200.08 para una durabilidad 20 a 40 años y 

mantenimientos de 10 años en una ejecución de 45 días. Siendo viable para un diseño de 
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pavimento adoquinado para dicha zona de estudio. 

Díaz [22] en su trabajo de investigación mostraron como objetivo general determinar 

cual es el factor que interviene en la falla de pavimentos articulado de la ciudad de Jaén. Se 

consideró 04 calles con mayor evaluación perjudicial crítico, asimismo se realizó el estudio 

de tráfico y EMS, se evaluó la superficie de por el método ICP, como resultados distintos 

tramos carecen de soporte de subrasante bueno 1 de 4 tramos estudiados son subrasantes 

pobres. Se concluye que el precio por m2 de superficie adoquinada fue de S/.60.64 y el de 

losa de concreto S/.116.70, respectivamente siendo más económicas el pavimento articulado. 

A nivel local por último se tuvieron a Carazas y Grabiel [23] en su tesis de pregrado 

tuvo como objetivo principal realizar el diseño estructural del pavimento rígido, flexible y 

articulado mediante la metodología AASTHO-93, considerando guías nacionales. Los 

resultados mostraron que son un suelo arenoso mala gradado (SP) y presentó un CBR de 

13.51% y 15.36%. Los EE de 8.2 Tn, para cada pavimento flexible y articulado fue de 888 

111.38 y 1 744 174.46 y 1 921 952.03 para pavimento rígido. Los espesores del pavimento 

rígido se obtuvieron un adoquín de 8 cm, una carpeta de arena de 4 cm y una base granular 

de 25 cm.  Relacionado con el pavimento flexible una comparación técnica-económica de 

137.4% de ahorro económico respecto al pavimento rígido y 85.6% con el pavimento 

articulado. 

Franco y Vargas [24] en tesis de pregrado tuvieron como objetivo general analizar 

comparativamente tres tipos de pavimentos flexible A, rígido B y adoquinado C, en diversas 

avenidas en base a la norma AASTHO93, Tuvo como resultados que el A mostró una carpeta 

asfáltica de 3”, base granular de 8” y subase de 5”, un B (losa de concreto) de 280kg/cm2 de 

7”, y base granular (5)” y el C tuvo un adoquín (4”), cama de arena (4 cm) y base granular 

(11”), respectivamente. El costo directo de A fue de S/.4 461 709.49, el B de S/. 6 364 358.31 

y el C de S/. 6 257 988.81. 

Sanchez [25] en su tesis de pregrado nombrado tuvo por finalidad principal elaborar 

el diseño estructural del pavimento utilizando el método AASTHO para mejorar el tránsito, 

empleó una metodología tipo aplicada, como resultados investigaciones básicas de EMS es 

que se observó un suelo arenoso pobremente graduado con gravas y una resistencia al 95% 

de la MDS de 16.88%, y su estudio de tráfico para un pavimento flexible (A) su ESAL de 

2,025,341.03 y para el pav. Rígido (B) fue 2,076 ,314.57 el pavimento A tuvo una carpeta 

asfáltica de 60 mm, base de 200 mm y una subase de 200 mm; en tanto el pavimento B tuvo 

un espesor de losa de 210 mm y un f´c:210kg/cm2 y una subase de 150 mm; respecto a 

costos el pavimento A fue de S/.5,685,670.87 y el pavimento B de S/.6,757,208.01. Se 

concluye que el pavimento A es más barato pero el pavimento B acarrea menos tiempos de 

mantenimiento, respectivamente. 
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Valenzuela De la Cruz [26] en su trago de pregrado tuvo como propósito principal 

determinar la mejor alternativa en los que se refiere a pavimentación urbana, para mejorar la 

transitabilidad de la zona de estudio bajo 03 tipos de pavimentos según la guía AASTHO. 

Para el EMS se consideró la norma CE 010-Paviemntos Urbanos, observándose un tipo de 

suelo SW-SM y A-2-4, una MDS de 1.89, un OCH de 9.10%, un CBR al 95% de 11.95% 

(subrasante bueno); un ESAL de 180,680 para el pavimento flexible A y articulado B y 184,441 

para el pavimento rígido C. Los espesores para un diseño de 10 años de A la carpeta asfáltica 

(5 cm), base (20 cm) y subase (0 cm), para pavimento B fue de el adoquín (8 cm), la cama 

de arena (4 cm) y la base granular (22 cm), y para el pavimento C la losa de concreto (15 cm) 

y subase (15 cm). Se concluye que el pavimento B se recomienda tipo espina pez la 

disposición de sus adoquines a mejor respuesta tanto vertical, rotacional y horizontal. En 

tanto, el pavimento B y C tuvo un costo directo por encima del pavimento A en un 49.56% y 

66.43%, siendo una mejor alternativa el pavimento C. 

 

El aumento del tamaño y densidad poblacional en zonas urbanas impulsa la adopción 

de nuevas tecnologías, como el concreto con estructura sostenible, para promover el diseño 

sustentable. En el ámbito social, la infraestructura vial urbana, especialmente el pavimento 

adoquinado, no solo facilita la movilización de personas y bienes, sino que también contribuye 

a un entorno físico y social que mejora la calidad de vida diaria. Desde una perspectiva 

ambiental, el diseño de infraestructuras viales es crucial para reducir la contaminación del 

aire causada por partículas de suelo y residuos, destacando la opción eco sostenible del 

pavimento semirrígido. Económicamente, las infraestructuras viales de concreto ofrecen 

costos anuales más bajos en comparación con otras alternativas, son adaptables a diferentes 

capacidades de tránsito, proporcionan estética a las calles y garantizan la seguridad del 

usuario a través de características como rugosidad, solidez y luminosidad. 

 

1.2. Formulación del problema 
¿Cómo el diseño de la infraestructura vial contribuirá a mejorar la transitabilidad en el 

asentamiento humano El Milagro, Pueblo Nuevo, Chepén, La Libertad? 

 

1.3. Hipótesis 
El diseño de la infraestructura vial mejorará significativamente la transitabilidad del 

asentamiento humano “El Milagro”, Pueblo Nuevo, Chepén, La Libertad. 

 

1.4. Objetivos 
Objetivo general 
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Diseñar la infraestructura vial para la transitabilidad en el A. H. El Milagro, Pueblo 

Nuevo, Chepén, La Libertad. 

 

Objetivos específicos 
1. Determinar el IMDA (Índice Medio Diario Anual) y la topografía de la zona de estudio. 

2. Realizar el EMS (Estudio de mecánica de suelo) de la zona de estudio. 

3. Diseñar la infraestructura vial en el A. H. El Milagro, Pueblo Nuevo, Chepén, La 

Libertad. 

4. Elaborar el estudio hidrológico y el drenaje pluvial en el A. H. El Milagro, Pueblo Nuevo, 

Chepén, La Libertad. 

5. Elaborar las partidas y acápites de metrados, costos y presupuesto para determinar 

el tiempo /costo del proyecto. 

 

1.5. Teorías relacionadas al tema 
Transitabilidad 
La transitabilidad de la vía puede ser afectado también por los sectores críticos que la 

mayoría de las vías presenta en su trayectoria causado por fenómenos topográfico, hidráulico 

y la interacción de ambos fenómenos, [27]. 
Regula los aspectos de carácter técnicos relacionados con el mantenimiento de las 

vías para mantener en buena condición la infraestructura vial urbana, garantizando un flujo 

homogéneo y ordenado del tránsito, dando como resultado una buena transitabilidad de la 

vía, [28]. 
Cuando no se realizan actividades rutinarias de mantenimiento cada cierto tiempo ya 

sea en vías pavimentadas y/o no pavimentadas las condiciones de transitabilidad se ve 

afectada, por lo que los mantenimientos rutinarios deberías cumplirse de acuerdo a 

reglamento para obtener como resultado vías pavimentadas y/o no pavimentadas en óptimas 

condiciones de transitabilidad, [29]. 
Diseño de la infraestructura vial 
La presente normal es aplicable para cualquier zona urbana de las ciudades del Perú 

por los que el siguiente proyecto se regirá mayormente en los términos de esta norma, la cual 

nos dará los requisitos que deben cumplir los informes técnicos; los resultados de los informes 

de mecánica de suelos (EMS) para el diseño de infraestructura de pavimentos sustentable 

(PV) deberán basarse en los datos obtenidos en los ensayos de campo y laboratorios, 

producto de una exploración de suelo [30, 31, 32].  

La presentación del proyecto indicando los documentos que debe contener dicho 

proyecto, que en esencia nos da a entender que debe adjuntar todos los datos obtenidos des 
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el primer día de investigación siendo minuciosos y exacto en la información que se desea 

transmitir para no generar vacíos ni dudas, [28]. 
Por otra parte, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial menciona 

que tiene como objetivo reforzar la ley general de transporte y comunicaciones; define las 

guías a seguir para la planificación, estudio, diseño, mantenimiento y rehabilitación en todo 

el Perú [29]. Siendo relevante las autoridades competentes para para el presente estudio, los 

cuales son, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales. 

Ubicación del proyecto de estudio 
Se refiere a la localización del proyecto con parámetros de coordenadas y 

sectorización de la zona a estudiar, para tener un panorama más amplio de la gama de 

estudio. 

Se menciona que el actual proyecto se encuentra ubicado dentro de la región de La 

Libertad, en la zona de Chepén, Pueblo Nuevo el cual dentro se desarrolla en el Asentamiento 

Humano “El Milagro”. 

Estudio de mecánica de suelos 
Es de suma importancia realizar el estudio de suelos previo al diseño de pavimento 

semirrígido, ya que permite conocer el tipo y características del suelo de fundación. 

Se realizó 7 calicatas con una profundidad mínima de 1.50 m, según el Componentes 

Estructurales C.E. 0.10 Pavimentos Urbanos, aplicándose también para el muestreo del suelo 

los procedimientos establecidos por las diversas normas nacionales. 

Exploración de suelo y toma de muestra 
La exploración de suelos mediante calicatas permite el reconocimiento geotécnico, se 

realiza mediante puntos estratégicos ubicando los puntos de excavación preferentemente en 

las intersecciones de las calles, como la vía urbana en estudio por ejemplo si es de tipo local 

y según la norma nacional C.E. 010 Pavimentos Urbanos nos indica 1 calicata cada 3600 m2. 

Sistema de clasificación de suelos, AASHTO 
Uno de los sistemas más utilizados para la categorización de suelos en carreteras y 

recomendado por las normativas para la clasificación de nuestros suelos consiste en dividirlos 

en siete grupos (A-1, ..., A-7). Este método se basa principalmente en la granulometría y 

plasticidad de los suelos para su clasificación correspondiente, considerando el porcentaje 

que atraviesa los tamices # 200, 40 y 10, así como los Límites de Atterberg de la fracción que 

pasa por el tamiz # 40 [19]. 

La categoría de suelos granulares, que incluye gravas, arenas y zahorras, abarca los 

grupos A-1 hasta A-3. En general, estos suelos muestran un comportamiento de bueno a 

excelente en explicadas, excepto los subgrupos A-2-6 y A-2-7, que presentan características 
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similares a los suelos arcillosos debido a la alta plasticidad de los finos que contienen, 

siempre. y cuando dicho porcentaje supere el 15% [23]. (Ver Anexo 15) detallan el sistema 

de clasificación de los suelos de acuerdo con AASTHO. 

Estudio de tráfico 
El propósito del estudio de tráfico es estimar el número de vehículos que transitan en 

la zona y conocer el volumen medio diario anual de cada tipo de vehículo, permitiendo así 

recabar la información para los posteriores análisis. 

Para la realización del conteo vehicular en el A.H. “El Milagro” que tuvo como duración 

7 días, se ubicó en tres puntos estratégicos denominados P.1, P.2 y P.3 (Figura 1), con el fin 

de calcular el IMDA (índice medio diario anual), siendo de gran importancia para calcular el 

EAL (número de ejes de cargas equivalentes) que posteriormente nos servirá para el cálculo 

de los espesores de la estructura del pavimento. 

El tránsito vehicular existente del A.H “El Milagro” está compuesto por transito ligero 

esto que decir que por la zona transitan autos, station wagon, pick up, combis, etc. 

 

 
Fig. 1. Puntos de control para conteo vehicular 

Nota: Extraído según Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 

Clasificación de vehículo 
Existen vehículos livianos dentro de ellos se encuentran (automóviles, vehículo de 

carga liviana) y por otra parte los vehículos pesados como (ómnibus, camión, remolques y 

semirremolques). [21]. 

Estimación de pesos por eje  
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En la tabla muestra las tablas utilizadas para determinar Ejes Equivalente (EE) 

planteado por AASTHO y utilizadas por la norma nacional C.E. Pavimentos Urbanos. [33]. 

Ver la Relación de Cargas por Eje para determinar Ejes Equivalentes (EE) en Anexo 15. 

 

Diseño vial urbano 
Este enfoque es utilizable a diversas formas de vías urbanas, ya sea pasajes, calles, 

jirones, plazas, entre otras. Deben tener en cuenta los siguientes criterios al utilizar este 

sistema [17]: 

 La actividad en la carretera 

 El tipo o categoría de tráfico que experimenta. 

 El uso del suelo circundante, incluyendo el acceso a lotes urbanizados y el desarrollo 

de establecimientos comerciales, así como el espaciado en relación con la red vial en 

su conjunto. 

 El nivel de servicio y rendimiento operacional, junto con las características físicas. 

 La adecuación a los sistemas de clasificación actualmente en vigencia. 

 

Clasificación de vías vehiculares  
a. Vías expresas:  

También conocidas como autopistas, estas son utilizadas para viajes extensos y 

experimentan un alto volumen de tráfico. Las vías expresas establecieron la conexión entre 

el sistema interurbano y el sistema vial urbano [28]. 

b. Vías arteriales:  

Las vías arteriales permiten el flujo vehicular con una fluidez media o alta, pero 

presentan una accesibilidad reducida y una integración relativa con el uso del suelo 

circundante. [28]. 

C. Vías colectoras:  

Estas vías tienen la función de dirigir el tráfico desde las vías locales hacia las 

arteriales, y en algunos casos, hacia las vías expresas. Pueden ser colectores distritales o 

interdistritales, y recibir diversos nombres como jirón, vía parque o incluso avenida. [28]. 

d. Vías locales:  

Su función principal es proporcionar acceso a predios o lotes, limitándose al tránsito 

propio. Por estas vías circulan vehículos livianos, ocasionalmente semipesados. Este tipo de 

vías comunes se conoce como calles y pasajes. [28]. 
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Parámetros de diseño  
Es necesario conocer la velocidad de diseño, la pendiente máxima, número de 

carriles, anchos de calzada, bombeo de calzada, sardineles. Ver en Anexos 15 

 

 

Pavimento  
Formada por múltiples capas de suelo granular, esta estructura tiene como propósito 

resistir las cargas generadas por los neumáticos de vehículos, ya sean ligeros o pesados [16]. 

Situada entre el nivel superior de la subrasante y la superficie, la eficiencia de un pavimento 

se mide por su seguridad, economía y rapidez. 

a. Sub-rasante:  

La capa inferior consiste en el suelo natural del terreno, derivado de la excavación o 

corte, que resiste la carga del pavimento a una profundidad que no se ve afectada por la 

carga de diseño [16]. 

b. Subbase:  

Esta capa, ubicada entre la subrasante y la superficie de rodadura, puede ser 

compactada en varias capas de material granular grueso y/o estabilizado para mejorar su 

rendimiento. 

C. Base:  

Situada entre la subbase y la superficie de rodadura, la base está compuesta por 

múltiples capas de material granular grueso que pueden soportar deformaciones 

considerables debido a las altas presiones generadas por los vehículos. [16]. 

d. Superficie de rodadura:  

Esta es la capa superior de la estructura del pavimento, fabricada con concreto, ya 

sea simple o reforzada. Proporciona la capacidad de soporte para el tráfico y otros elementos 

en la pérdida de concreto. [16]. 

 

Clasificación de pavimentos 
 
A. Pavimentos rígidos 

El pavimento rígido es un tipo de pavimento utilizado en la construcción de carreteras 

y otras infraestructuras de transporte. También se le conoce como pavimento de hormigón o 

pavimento de hormigón [26]. Se caracteriza por su estructura de losas de concreto que se 

colocan sobre una base preparada. 

El pavimento rígido es una opción común para autopistas, carreteras principales, 

pistas de aeropuertos y otras infraestructuras donde se requiere una superficie duradera y 
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capaz de soportar cargas pesadas. Sin embargo, la elección entre pavimento rígido y flexible 

depende de varios factores, como el tráfico previsto, el clima, el presupuesto y las condiciones 

del suelo. Los ingenieros y diseñadores evalúan estos factores para determinar el tipo de 

pavimento más adecuado para un proyecto específico. [34] 

 

 

B. Pavimento Semirrígido 

Esta constituidos por bloques de cementos de pequeñas dimensiones denominada 

adoquines correctamente Inter trabados, el mismo que es asentado sobre una cama de arena 

y sello de arena entre las juntas, disco pavimento puede tener una capa de base o sub base 

con espesores menores utilizados en pavimentos flexible [16]. 

A continuación, se hará una breve descripción que conforma la estructura del 

pavimento semirrígido convencional, existen varios métodos para determinar el espesor del 

pavimento, en este caso explicaremos brevemente el método ASSHTO 93. [33]. 

 

 

Fig. 2. Clasificación de adoquines. [33]. 

La clasificación de los adoquines 

Los adoquines de concreto son un tipo de pavimento que se halla entre los más 

empleados en la actualidad, por sus diversas ventajas prácticas y también las económicas 

que es la elaboración del adoquinado en las calles hace que sea un pavimento 
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comerciablemente preferido [33]. 

Los adoquines son piezas de concreto simple que han pasado por un proceso de 

vibración y compactación, para asegurar un tránsito confortable, resistente y económico y 

sobre todo un mejor comportamiento frente a precipitaciones [33]. 

 

Partes del pavimento semirrígido 

Los pavimentos de adoquín son usualmente estructuras compuestas por diversas 

capas de diversos materiales que se construyen sobre el terreno natural [35, 36]. El espesor 

de cada capa del pavimento dependerá del tránsito que soportará durante su periodo de vida 

útil, asimismo la capacidad de esfuerzo del suelo y de los materiales que estará compuesto 

para tener suficiente calidad para que no se deforme este pavimento [33]. 

 

Fig. 3.  Estructura típica de un pavimento de adoquín. [33]. 

Por lo tanto, no todos estos elementos deberán estar presente en un pavimento 

semirrígido, ya que esto dependerá del diseño a continuación, se detalla la estructura típica 

de pavimento de adoquín [37]. 

 La sub rasante y sub rasante mejorada. 

 La sub base y base. 



 

24 

 

 La capa de rodadura que incorpora la cama de arena de asiento. 

 Los adoquines de concreto 

 El sello de arena 

 

 

Pavimento flexible 

El pavimento flexible es otro tipo de pavimento utilizado en la construcción de 

carreteras y otras infraestructuras de transporte [38, 39]. A diferencia del pavimento rígido, el 

pavimento flexible se compone de múltiples capas de materiales que se combinan para formar 

una superficie de rodadura flexible y resiliente. Estas capas pueden ajustarse para adaptarse 

a las características del suelo y las condiciones climáticas locales [40]. 

Las principales características del pavimento flexible son: 

Capas múltiples: El pavimento flexible se construye mediante la colocación de varias 

capas de materiales, que generalmente incluyen una capa base y una capa de rodadura 

superior. 

Capa de rodadura asfáltica: La capa superior del pavimento flexible está compuesta 

de asfalto o mezcla asfáltica, que proporciona una superficie suave y cómoda para el tráfico 

vehicular [41]. 

Flexibilidad: El pavimento flexible tiene la capacidad de distribuir las cargas del tráfico 

de manera más uniforme a través de sus múltiples capas, lo que le permite adaptarse a 

pequeñas deformaciones y asentamientos del suelo [42]. 

Menor costo inicial: En general, el pavimento flexible suele tener un costo inicial menor 

que el pavimento rígido, ya que utiliza menos concreto y materiales más económicos. 

Mantenimiento más frecuente: Aunque es más económico inicialmente, el pavimento 

flexible tiende a requerir un mantenimiento más frecuente debido a un desgaste más rápido, 

especialmente en carreteras con tráfico pesado. 

Menor vida útil: En comparación con el pavimento rígido, el pavimento flexible tiene 



 

25 

 

una vida útil relativamente más corta y puede requerir rehabilitación o repavimentación 

después de un período de tiempo determinado. 

El pavimento flexible es una opción común para carreteras secundarias, calles 

urbanas, carreteras locales y carreteras con tráfico ligero a moderado. Su flexibilidad y 

capacidad de adaptarse a las condiciones del suelo lo hacen adecuado para áreas donde 

pueden ocurrir asentamientos o donde el terreno es menos estable [40].. 

En resumen, la elección entre pavimento rígido y pavimento flexible calentamiento de 

factores como el volumen de tráfico, el presupuesto, el clima, las características del suelo y 

las necesidades específicas del proyecto. Los ingenieros y diseñadores evalúan la 

consideración para determinar el tipo de pavimento más adecuado para cada caso. 

 

Drenaje pluvial 

a. Desarrollo de proyectos de drenaje: La formulación de proyectos de drenaje 

implica tres etapas fundamentales: a) Investigaciones y estudios básicos. b) Diseño. c) 

Construcción. Es crucial llevar a cabo a cabo de manera exhaustiva los estudios básicos, 

siendo la limitación económica un obstáculo significativo para su realización. [43] 

b. Factores hidrológicos y geológicos en el diseño de obras de drenaje: En el 

diseño de obras de drenaje, se deben considerar factores hidrológicos, donde la dimensión 

de la cuenca, la precipitación, y la intensidad son elementos clave [44]. El caudal aportado se 

relaciona con los ambientes climáticos, características fisiográficas y topográficas, tipo de 

cobertura vegetal, y capacidad de almacenamiento. [40]. 

Disposiciones generales: En cualquier proyecto relacionado con agua, 

alcantarillado, etc., es esencial contemplar estudios fundamentales como topografía, 

hidrología, tipos de suelo, aspectos hidráulicos, y consideraciones ambientales (flora y fauna). 

[40, 45]. 

Sistema de drenaje urbano: Este sistema, compuesto por tuberías y obras 

complementarias, es esencial para recibir, conducir y evacuar las aguas residuales 
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generadas por las lluvias. [40]. 

Clasificación del sistema de drenaje urbano: a. Sistema de alcantarillado 

sanitario: Diseñado para evacuar de manera eficiente las aguas residuales domésticas e 

industriales hacia una planta de tratamiento. [40]. 

b. Sistema de alcantarillado pluvial: Captura y conduce el agua de lluvia para su 

disposición final. 

C. Sistema de alcantarillado combinado: Captura y transporta al 100% las aguas 

de ambos sistemas mencionados anteriormente. [40]. 

Aplicación de la Norma OS.060, 2015: Información esencial para el diseño de 

drenaje pluvial incluye datos meteorológicos, planos catastrales de la municipalidad local y 

planos de uso de suelo. 

Consideraciones hidráulicas en sistemas de drenaje urbano:  

A. Consideraciones del caudal de diseño: Según el método racional, aplicable a 

cuencas hasta 1300 hectáreas o 13 km2. El método del hidrógrafo unitario se emplea para 

cuencas mayores de 13 km2. El período de retorno debe situarse entre 2 y 10 años. [29]. 

B. Captación en zona vehicular – pista: La alineación del flujo debe tener pendientes 

que faciliten la concentración del agua hacia los extremos de la calzada, con pendientes 

longitudinales (S) superiores al 0.5% y pendientes transversales (T) entre 2% y 4 %. [29]. 

C. Captación y Transporte de aguas Pluviales de calzada y aceras: La evacuación 

se realiza mediante cunetas, conduciendo el flujo hacia zonas bajas donde los sumideros 

captan el agua para llevarla hacia las alcantarillas pluviales. Las cunetas pueden tener 

secciones transversales circulares, triangulares, trapezoidales, compuestas o en V. La 

capacidad se determina mediante la ecuación de Manning, con la forma de triángulo 

rectángulo para la sección transversal de las cunetas. [29]. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se trata de un proyecto 

de proceso secuencial, deductivo y probatorio, además de la utilización de estadísticas para 

la obtención de algunos de los resultados clave para el diseño, [46] [47]. 

Tipo de investigación: El proceso secuencial, deductivo y probatorio, además de la 

utilización de estadísticas para la obtención de algunos de los resultados clave para el diseño, 

[46]. 

El estudio será de tipo aplicado, la investigación aplicada es uno de los tipos de 

investigación científica que busca generar conocimiento y solucionar problemas prácticos o 

aplicados en el mundo real. A diferencia de la investigación pura o básica, cuyo objetivo 

principal es ampliar la comprensión teórica o académica en un campo de estudio, la 

investigación aplicada se enfoca en utilizar los conocimientos existentes para abordar 

situaciones concretas y mejorar la calidad de vida, la tecnología, los procesos o las políticas. 

Diseño de investigación: El diseño es no experimental, debido a que solo es una 

investigación de ensayos de laboratorio y cálculos en gabinete, para la realización del diseño 

debido que a través del diagnóstico situacional como la realización de ensayos de laboratorio 

y poder plantear el diseño de la infraestructura vial, en la cual no ha sido manipulada la 

variable [46]. 

2.2. Variables, Operacionalización 

En la concreción de las variables, exponer la etapa de conversión de la variable (de 

naturaleza conceptual) a una forma operativa, mediante el uso de indicadores que 

posibilitarán la medición cuantitativa de dicha variable:
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Tabla I.  

Operacionalización de la variable 
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por múltiples 

estratos de 

diferentes 

materiales, 

erigidos 

Frecuent

emente, los 
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construcciones 

compuestas por 
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o de tráfico 
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- Forma
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Porc
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Nu
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R

azón 
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sobre la 

superficie 

natural del 

terreno. [33]. 

superficie natural 

del terreno. 

 Califo

rnia Bearing 

Ratio 

Caud

al de diseño 

Drena

je pluvial  

Costo 

unitario 

Presu

puesto 

Porc

entaje  

m3/s 

Siste

ma de 

drenaje 

Nue

vos soles 

Nue

vos soles 
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2.3. Población de estudio, muestra, muestreo y criterios de selección 

 

Población de estudio. Se refiere al conjunto completo de elementos, individuos, 

objetos o entidades que comparten una característica específica y son de interés para el 

estudio. [46].  

Se considera la población para este estudio las vías del Asentamiento Humano “El 

Milagro” con coordenadas PSAD56 (663815.81E, 9204050.32N), suman en total 161 

viviendas con una densidad de población de 4.5 hab/vivienda, el asentamiento cuenta 

también con un campo deportivo de 1.170 hectáreas, cuenta también con dos centros 

educativos los cuales son C.E.I N°1891 “El Milagro” y C.E.P. N°81569 “El Milagro”, plazuela, 

iglesia y una posta médica.  

 

Muestra. Es considerado como parte de la población con parámetros similares a la 

población, siendo un subconjunto de datos pertenecientes a una población de datos [46]. 

Para este estudio según los planos catastrales otorgado por el área de catastro de la 

municipalidad distrital de Pueblo Nuevo, nos indica que el AA.HH. - El Milagro cuanta con un 

área de 6.26 ha de los cuales 1.96 ha o 19,681.73 m2 son área de circulación tanto vehicular 

como peatonal, además información de acequias, drenaje y toda obra que pueda generar 

problema con el recorrido de la vía. 
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Fig. 4. Vía de estudio del tramo a diseñar del tramo A.H. El Milagro 

Nota: Imagen satelital obtenida de Google Earth. 

 

 

Fig. 5. Puntos de calicatas de la zona de estudio 

Nota: Imagen satelital obtenida de Google Earth. 
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Tabla II.  

Coordenadas de puntos de estudio 

Etique

ta  

Margen 

izquierdo o 

derecho 

Pro

f. (mts.) 

Coordenadas PSAD56 

Norte  Sur  

C-1 Izquier

do 

1.5

0 

663815.7

1E 

9204050.3

0N 

C-2 Derech

o 

1.5

0 

663815.5

5E 

9204050.2

2N 

C-3 Izquier

do 

1.5

0 

663814.9

0E 

9204049.5

7N 

C-4 Derech

o 

1.5

0 

663815.0

4E 

9204049.7

3N 

C-5 Izquier

do 

1.5

0 

663815.0

0E 

9204049.0

9N 

C-6 Derech

o 

1.5

0 

663814.7

6E 

9204050.1

4N 

C-7 Derech

o 

1.5

0 

663814.7

7E 

9204050.2

1N 
 

Muestreo. En cuanto al proceso de selección de la muestra, esta fue determinada 

según la discreción del tesista, utilizando un enfoque de muestreo no probabilístico por 

conveniencia. [47]. Siendo una la unidad de análisis una longitud de vías sin pavimentar 

aproximada de 1.93 km pertenecientes al área del A. H. “El Milagro”, Pueblo Nuevo, Chepén, 

del departamento de La Libertad. 

 

Criterios de selección, son las características que permiten delimitar a la población 

de estudio. De inclusión. Asentamiento Humano del Pueblo Nuevo, Chepén, del 

departamento de La Libertad. 

De exclusión. Todos los asentamientos humanos que no se ubican del Pueblo Nuevo, 

Chepén, del departamento de La Libertad. 
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En el caso de investigaciones experimentales de laboratorio, la elección de la 

población de estudio se ajustó a las características inherentes de la investigación. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas: Consiste en observar directamente el comportamiento, las acciones, las 

interacciones o cualquier otro aspecto relevante de las personas, animales, objetos o eventos 

que son objeto de estudio. Esta técnica permite recopilar datos de manera no intrusiva y 

obtener información sobre situaciones reales tal como ocurren en su entorno natural [46]. 

El método empleado en la investigación consiste en la observación directa. Se llevó a 

cabo la inspección en el área de estudio en el terreno donde se ejecutó el diseño del 

pavimento empedrado, teniendo en cuenta las regulaciones establecidas por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones MTC. 

Recolección de data: Implica la revisión de documentación, registros públicos 

archivos electrónicos, para lograr mayor entendimiento. 

Tabla III.  

Consideraciones de estudio empleado técnicas 

Estudios realizados  Instrumentos de investigación  

Estudio de tránsito vehicula  Manual del DG- 2018 

Estudio mecánico de suelos Manual de suelos, geotécnica 

geología y pavimentos del MTC, 2014 

Estudio de topográficos Manual del MTC.2014 

Realización de diseño de 

pavimento adoquinado 

Manual de AASTHO-93 

Estudio hidrológico  Manual de hidrología 
 

En tanto, la data está dentro de los parámetros del ministerio transporte y 

comunicaciones, además las guías el diseño de un sistema de drenaje en el pavimento 

adoquinado 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 
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Se buscó obtener datos que se convertirán en conocimiento e información, a través 

de recolección de datos siendo el investigador el instrumento de recolección obteniéndolo en 

campo, muestro y análisis de datos iniciando con ordenar la información recolectada, 

(Hernández-Sampieri et al., 2018). 

La realización de la investigación tuvo ciertas etapas para el desarrollo concreto de la 

investigación considerando lo siguiente: Planificación-Visita de campo-Toma de datos 

mediante ensayos de laboratorio-Análisis de gabinete. 

No se utilizó la estadística, para obtener resultados que servirán para el diseño, siendo 

un proyecto de proceso secuencial juntos a el resto de resultado procesados en gabinete, 

formarán parte del proyecto final, [47]. La realización del estudio se sectorizará en las etapas 

siguientes para el desarrollo definitivo de este estudio, tal como se muestra en la Figura 8. 

En la actualidad la vía de análisis A. H. “El Milagro”, Pueblo Nuevo, Chepén, Trujillo, 

La Libertad; se halla a nivel de subrasante (sin asfaltar) y sin ningún tipo de tratamiento 

estabilizante dentro del periodo 2021 -2023. Adicionalmente, se examinaron las 

circunstancias en las que la vía muestra un deterioro significativo durante las épocas de lluvia 

en la región. A pesar de esta situación, a diario circulan vehículos destinados al transporte de 

productos agrícolas y para ofrecer servicios de transporte, dado que la zona se encuentra en 

pleno desarrollo. 

Dado la ausencia de un plan de mantenimiento y considerando las condiciones 

climáticas, la topografía y la falta de infraestructuras hidráulicas, el investigador ha identificado 

las carencias en este sector. Como respuesta a esto, se ha decidido diseñar la infraestructura 

vial correspondiente. A continuación, se proporcionan detalles sobre la ubicación macro y 

micro del proyecto, como se representa en la Figura 6 y 7. 
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Fig. 6. Ubicación macro de la zona de estudio 

 

 

Fig. 7. Ruta para llegar al AA. HH El Milagro, Trujillo 

Trabajo de exploración en campo y muestreo 

Con el objetivo de llevar a cabo una evaluación geotécnica que proporcione resultados 

sobre las propiedades físicas y mecánicas del suelo de apoyo, siguiendo los parámetros 
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normativos de la ASTM D420-69, se efectuó una observación directa en el campo y se 

llevaron a cabo calicatas de estudio. Este procedimiento involucró un total de 07 calicatas, 

correspondientes a una vía de tercera clase según las especificaciones del MTC (2014). 

Previamente, se consideró un estudio de tráfico o IMDA, estableciendo 01 calicata por 

kilómetro, distribuidas de manera alterna a lo largo de la carretera, conforme a la categoría 

de carreteras de bajo volumen de tránsito IMDA < 200 vehículos/día. La profundidad de 

excavación fue de aproximadamente 1.50 m. 

De esta manera, habiéndose elaborado las características del terreno y realizado la 

capacidad de soporte de California denominada CBR, se logró verificar el tipo de subrasante 

y las condiciones de soporte indicado por el proyectista, respectivamente. 

 

 

 

 

Fig. 8. Etapas de desarrollo expuesto en el diagrama de procesos 

2.6. Criterios éticos 

Código de Ética de la Universidad Señor de Sipán [48], el tiene con finalidad proteger 

los intereses personales de las personas que participan en la investigación científica, por ser 
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alumno de esta casa de estudio, estoy en la obligación de cumplir con este código de ética 

establecido en el Art. 3°, el presente documento será utilizado en nuestra investigación 

basándonos en los principios y deberes éticos establecidos en los Art. 5°, Art.6° y Art. 7°, 

basándonos también en su política anti plagio, el cual nos habla de la diferencia entre el plagio 

servil y el plagio inteligente descrita en el Art. 28°.  

Esta investigación se basará en los códigos de ética de las siguientes entidades 

“Código de Ética de investigación de la USS” [48], adicionalmente a nivel nacional se tuvo al 

“Código de Ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” [49] y “Código de Ética del 

Colegio de Ingenieros del Perú” [50].  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Respecto al objetivo específico número uno, determinar el IMDA (Índice Medio 
Diario Anual) y la topografía de la zona de estudio. El estudio de tráfico demanda el primer 

estudio de relevancia para el diseño del pavimento cualquier tipo en este caso optado el 

pavimento adoquinado, pues es este el que soportará las cargas vehiculares durante su vida 

empleada útil. El flujo vehicular se tomará en cuenta a diversos factores como el tiempo de 

ejecución, puntos de control, tipos de vehículos, expuestos en la siguiente tabla. 
Tabla IV.  

Parámetros del estudio vehicular 

Descripción  Resultados  

Tramo de estudio  Calles de AA.HH. 

Punto de control Tres puntos o estaciones 

Departamento  La Libertad 

Sentido  Ambos  

Inicio de conteo Jueves  

Final de conteo Miércoles 

Tiempo de conteo continuo 24 horas 

 

Como se muestra en la Tabla IV, el contador elaboró un conteo vehicular en un tiempo 

de 07 días siendo el periodo de conteo, el conteo vehicula se realizó durante 24 horas 

continuas, desde las 0 a.m. hasta las 24:00 am., respectivamente. Para el desarrollo del 

estudio el punto de inicio de toma de datos fue en tres puntos.  

Tabla V. Ubicación de las estaciones de conteo vehicular 

Ubicación de las estaciones de conteo vehicular 

Estación  Estación  Ubicación  Número 
de días 

Inicio 
(días) 

Fina   
(días) 

 
 

E-1 Entrada-
salida principal 

Nor este 
del AA. HH 

7 10/11/2023 16/1    
 

E-2 Entrada-
salida 
secundaria 

Nor este 
del AA. HH 

7 13/03/2019 19/0    
 

E-3 Entrada-
salida 
secundaria 

Sur oeste 
del AA. HH 

7 13/03/2019 19/0    
 

Tabla VI.  
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Resumen de conteo vehicular de la estación E-1 

AUTOS Sta. Wag. CMTA Panel C.R
JUEVES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 9 12 9 12 5 2 9 0 58

SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 10 17 9 7 6 2 6 0 57
SENTIDO:AMBOS 19 29 18 19 11 4 15 0 115

VIERNES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 11 14 5 12 9 2 11 0 64
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 6 10 7 11 7 2 10 0 53
SENTIDO:AMBOS 17 24 12 23 16 4 21 0 117

SABADO SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 16 17 7 6 5 0 11 0 62
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 11 13 10 11 8 0 1 0 54
SENTIDO:AMBOS 27 30 17 17 13 0 12 0 116

DOMINGO SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 19 15 5 4 5 4 5 0 57
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 13 14 10 3 6 4 5 0 55
SENTIDO:AMBOS 32 29 15 7 11 8 10 0 112

LUNES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 7 9 9 5 10 2 9 0 51
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 7 8 7 5 8 5 2 0 42
SENTIDO:AMBOS 14 17 16 10 18 7 11 0 93

MARTES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 10 13 5 9 7 8 6 0 58
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 6 8 5 12 7 2 0 0 40
SENTIDO:AMBOS 16 21 10 21 14 10 6 0 98

MIERCOLES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 9 9 5 8 5 3 5 0 44
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 8 8 11 8 5 3 4 0 47
SENTIDO:AMBOS 17 17 16 16 10 6 9 0 91

DIA SENTIDO BUSLIGEROS TOTAL
CAM 
UNIT

CAM 
ACOP

 

Tabla VII.  

Resumen de conteo vehicular de la estación E-2 

CAM CAM
AUTOS Sta. Wag. CMTA Panel C.R UNIT ACOP

JUEVES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 1 3 2 0 0 3 1 0 10
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 2 2 1 0 0 4 1 0 10
SENTIDO:AMBOS 3 5 3 0 0 7 2 0 20

VIERNES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 4 3 2 0 0 3 0 0 12
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 2 2 3 0 0 0 6 0 13
SENTIDO:AMBOS 6 5 5 0 0 3 6 0 25

SABADO SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 5 4 2 0 0 0 0 0 11
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 3 3 3 0 0 0 7 0 16
SENTIDO:AMBOS 8 7 5 0 0 0 7 0 27

DOMINGO SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 3 2 2 0 0 2 1 0 10
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 2 2 3 1 0 2 1 0 11
SENTIDO:AMBOS 5 4 5 1 0 4 2 0 21

LUNES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 2 2 3 3 1 1 1 0 13
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 4 3 2 0 0 6 5 0 20
SENTIDO:AMBOS 6 5 5 3 1 7 6 0 33

MARTES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 3 4 3 1 0 0 0 0 11
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 4 4 2 1 3 1 3 0 18
SENTIDO:AMBOS 7 8 5 2 3 1 3 0 29

MIERCOLES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 3 3 3 0 0 0 0 0 9
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 2 4 2 0 0 0 0 0 8
SENTIDO:AMBOS 5 7 5 0 0 0 0 0 17

LIGEROSSENTIDO BUS TOTALDIA

 

 

 

Tabla VIII.  
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Resumen de conteo vehicular de la estación E-3 

CAM CAM
AUTOS Sta. Wag. CMTA Panel C.R UNIT ACOP

JUEVES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 2 5 2 2 5 1 1 0 18
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 3 4 5 2 4 7 4 0 29
SENTIDO:AMBOS 5 9 7 4 9 8 5 0 47

VIERNES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 6 6 5 1 5 0 0 0 23
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 4 6 3 4 4 4 5 0 30
SENTIDO:AMBOS 10 12 8 5 9 4 5 0 53

SABADO SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 7 9 4 3 7 0 3 0 33
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 7 6 6 2 3 0 4 0 28
SENTIDO:AMBOS 14 15 10 5 10 0 7 0 61

DOMINGO SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 8 7 2 0 3 0 0 0 20
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 6 4 4 0 3 0 0 0 17
SENTIDO:AMBOS 14 11 6 0 6 0 0 0 37

LUNES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 5 5 5 2 7 10 3 0 37
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 3 5 4 2 6 4 6 0 30
SENTIDO:AMBOS 8 10 9 4 13 14 9 0 67

MARTES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 5 5 3 3 8 1 0 0 25
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 3 4 5 2 4 1 0 0 19
SENTIDO:AMBOS 8 9 8 5 12 2 0 0 44

MIERCOLES SENTIDO: ENTRADA A A.H. EL MILAGRO 4 5 5 1 7 1 1 0 24
SENTIDO: SALIDA A A.H. EL MILAGRO 4 6 4 1 3 1 1 0 20
SENTIDO:AMBOS 8 11 9 2 10 2 2 0 44

DIA TOTALSENTIDO BUSLIGEROS

 

Tal como se observa en la Tabla VI, Tabla VII y Tabla VIII, se observa que el análisis 

se concentró en 07 días a partir del día jueves y culmina el día miércoles, concentrándose 

mayor cantidad vehicula los días sábados, a ser el conteo vehicular realizado en ambos 

sentidos de la vía, el cual dio un IMDA de 106, 25 y 50 veh/diarios. El IMDA seleccionado fue 

de 106 veh/día al multiplicarlo con un factor k igual a 1 según el criterio de la normativa MTC 

(2014, pp. 35) menciona que está dentro de la clase de carreteras de bajo volumen de tránsito 

con un IMDA < 200 veh. Diarios, de una calzada. Como resultado que 100% de los vehículos 

que transitan por el asentamiento humano “El Milagro” son vehículos livianos y pesados. 

 

Levantamiento topográfico 

Tabla IX.  

Resumen de datos de la topografía existente del proyecto 

Descripción  Resultados  

Clasificación según su 

demanda 

Carretera de tercera 

clase 

Clasificación según orografía Terreno llano (Tipo1) 

Índice medio diario < 200 veh/día 

Vehículo de diseño C3 

Velocidad directriz 30 km/h 
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Pendiente mínima 0.017% 

Pendiente máxima 0.75% 

Radio mínimo 25 m 

Ancho calzado Variable 

Bombeo   2.50% 
 

Como se observa en la Tabla IX, una vez que se procesado los datos obtenidos por 

el levantamiento topográfico en la zona de estudio, se determinó que la pendiente mínima a 

nivel de rasante fue de -0.017% y la pendiente máxima a nivel de rasante fue de -0.75%, 

tomando como referencia la cota de tapa de los buzones existentes, determinando que la 

zona de estudio es de topografía plana; así mismo se tomó en cuenta la ubicación de los 

postes, dichas ubicaciones servirán al momento de diseño de veredas y sardineles. 

 

Respecto al objetivo específico número dos sobre realizar el EMS (Estudio de 
mecánica de suelo) de la zona de estudio. Exploración de campos – Suelos con la finalidad 

de adquirir los diversos estratos del suelo y su tipología, se ha establecido 07 calicatas en el 

sector de estudio según el C.E. 0.10 Pavimentos Urbanos, aplicándose también para el 

muestreo del suelo los procedimientos establecidos por la norma MTC E101, MTC E102, 

MTC E103 Y MTC E104, calicatas que tuvieron una profundidad de 1500 mm de profundidad 

con respecto al nivel natural de terreno. Se muestran los resultados adquiridos en el 

laboratorio de ensayos de mecánica de material y suelos del laboratorio externo en Pimentel, 

Lambayeque LEMS W&C EIRL. 

Tabla X.  

Resultados de parámetros físicos de las muestras de suelos naturales 

Den
ominación 
de calicata 

N
orma  

Composición  Í
ndice 
plástic
o (%)  

C
ontenido 
de 
humedad 
(%) 

Clasificaci
ón  

 
grava 

% 
arena 

 
fino 

S
UCS 

A
ASTHO 

C1-

M1 
A

STM 

D422 

0

.60 

2

9.9 

6

9.5 

1

1.18 

2

0.73 

 A

-06 

C2-

M1 

0

.0 

8

.5 

9

1.5 

1

4.28 

1

7.86 

 A

-06 

C3-

M1 

0

.60 

1

8.5 

8

0.9 

1

0.25 

1

9.99 

 A

-04 
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C4-

M1 

0

.0 

1

8.00 

8

2.0 

1

3.69 

1

9.62 

 A

-06 

C4-

M2 

0

.0 

3

4.90 

6

5.1 

6

.63 

2

2.07 

 A

-04 

C5-

M1 

0

.4 

4

.4 

9

5.2 

1

3.53 

6.

31 

 A

-06 

C6-

M1 

0

.0 

1

5.0 

8

5.0 

1

5.02 

2

3.12 

 A

-06 

C7-

M1 

0

.50 

8

.70 

9

0.8 

1

8.47 

2

6.95 

 A

-06 

 

En la Tabla X se muestran los resultados del análisis granulométrico por tamizado 

según los parámetros de la ASTM D422, los puntos de excavación preferentemente en las 

intersecciones de las calles, como la vía urbana en estudio es de tipo local y según la norma 

técnica C.E. 010 Pavimentos Urbanos nos indica 1 calicata cada 3600 m2 de se realizó en 

total 07 calicatas para un área total de 23029.96 m2. para obtener la clasificación en función 

al tamaño de los suelos. Se logró determinar su clasificación de suelos considerando un suelo 

arcilloso de grano fino color marrón oscuro, fácil de moldear y con alto contenido de humedad 

según la clasificación AASTHO según AASTHO M145, el cual tuvo una denominación A-6 y 

A-4 que para la clasificación SUCS según la ASTM D2487 está dentro una clasificación de 

CL - CH respectivamente, mostró una plasticidad según el MTC (2014, pp.32) una suelo 

arcilloso y muy arcilloso de plasticidad media a alta. El contenido de humedad natura oscila 

entre 17% y 26% siendo el contenido de humedad optimo oscila entre 11.5% y 12.6%, esto 

quiere decir que el terreno natural o sub rasante cuenta con un alto contenido de humedad. 

 

Propiedades mecánicas de suelos, respecto a las propiedades mecánicas del suelo, 

según C.E. Pavimentos urbanos se deber realizar un CBR por cada 5 calicatas y por lo menos 

1 CBR por cada tipo de suelo de sub-rasante; en nuestro caso contamos con 07 calicatas y 

el mismo suelo a nivel de sub- rasante, dando como resultado la realización de 02 CBR. Se 

seleccionó la calicata C1 y C5, respectivamente. 
Tabla XI.  

Resultados de ensayo de mecánica de suelos de la zona de estudio según sus 

parámetros mecánicos 

N
orma  

Compactación  Capacidad de soporte 
de California (CBR) 
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Den
ominación 
de calicata 

Densida
d máxima seca 
(g/cm3) 

Hu
medad 
óptima 
(%) 

CBR 
al 95%MDS 
(%) 

CBR al 
100%MDS (%) 

C1 

A
STM 
D1557 
/ 
ASTM 
D1883 

1.985 11.
5 

5.2 7.5 

C2 2.034 12.
2 

5.5 7.9 

C3 1.988 13.
9 

5.6 7.7 

C4 2.044 12.
7 

5.7 7.9 

C5 1.945 12.
6 

4.8 7.4 

C6 2.062 11.
1 

5.8 8.0 

C7 2.024 12.
9 

5.9 7.8 

 

Como se muestra en la Tabla XI, estas pruebas en función a las normas ASTM D1557, 

la compactación del suelo tuvo un valor variable en todo el tramo de estudio el ensayo Proctor 

modificado sirvió para establecer la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario 

seco del suelo compactado los ensayos realizados determinaron que el óptimo contenido de 

humedad no sobrepasa del 100%. Según el ensayo de CBR bajo la normativa ASTM D1883, 

se consideró un CBR bajo del 4.8% al 95%MDS de la C5, respectivamente clasificándose 

como categoría de subrasante insuficiente; según el MTC (2014, pp.35) menciona que la 

categoría de subrasante S1 debe estar CBR ≤3% a CBR <6%. Los cual estos valores se tuvo 

el criterio de tomar el promedio si son valores similares o si son dispersos considerar el valor 

más crítico, el más bajo. La norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Sección 

de Suelos y Pavimentos (2014), menciona tomar el valor crítico o de menor valor para el 

diseño.  

 

Respecto al objetivo específico número tres sobre calcular y diseñar de la 
infraestructura vial en el A. H. El Milagro, Pueblo Nuevo, Chepén, La Libertad. El diseño 

estuvo basado en la metodología de diseño AASTHO 1993 (American Association of State 

Hidhway and Transportation Officials), se tomó en función a las diversas tablas de diseño 

consideradas. Según los cálculos de diseño no necesita sub-base granular, sin embargo, 

teniendo en cuenta que el asentamiento humano "El Milagro" se encuentra en una zona 

agrícola, que los colindantes del mismo son terrenos de cultivo y que según el EMS el 
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contenido de humedad del suelo está en un promedio del 19.64%, en tiempo de estiaje, se 

cree necesario colocar sub- base para proteger a la base de la humedad de la subrasante. 
Tabla XII.  

Valores sobre los espesores a tomar en cuenta para el pavimento adoquinado 

E. Equivalente 

acumulados 

 

Capa superficial Cama de 

arena 

≤ 150 000.00 Adoquín de concreto 

de 60 mm 

De 40 mm 

150 

001.00 

7 500 

000.00 

Adoquín de concreto 

de 80 mm 

De 40 mm 

150 

001.00 

7 500 

000.00 

Adoquín de concreto 

de 100 mm 

De 40 mm 

 

Tabla XIII.  

Parámetros de diseño del pavimento adoquinado 

Descripción  Resultados  

Periodo de diseño (años) 20.00 

Número de ejes equivalentes (W18) 364987.00 

Servicialidad inicial (pi) 3.80 

Servicialidad final (pf) 2.00 

Factor de confiabilidad (R) 75% 

Standar normal deviate (Zr) -0.674 

Overal estándar deviation (Sa) 0.45 

Coeficientes de carpeta adoquín 0.45 

Método  Instituto de asfalto 

CBR de diseño 4.80 

Tipo de tránsito Bajo  

Percentil 0.60 

Módulo de resilencia (MR) 7157.01 psi 
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Fig. 9. Esquema de corte del pavimento adoquinado diseñado 

Respecto a la Tabla anterior XII, se muestra los valores distintos que puede tomar 

según en función a los ejes equivalente según el MTC (2014, pp. 156). Asimismo, se muestra 

en la Tabla XIII, los resultados de SN o número estructural obteniendo el SN (requerido) la se 

obtuvo 2.68 y el SN (resultado) fue de 2.88, considerando que se debe cumplir que el SN 

(resultado) > SN (requerido) respectivamente.  

Tal como se muestra en la Figura 9, los espesores finales del adoquín de 80 mm 

siendo ideal a 8 cm o 3.15”, la cama de arena de 40 mm siendo ideal 4 cm o 1.58” y por último 

la base granular 150 mm siendo ideal 15 cm o 5.91”. Los espesores de diseño final son de 

adoquín de 8 cm, la cama de arena son 5 cm, la base granular de 10 cm, y sub base granular 

de 20 cm. 

 

Respecto al objetivo específico número cuatro sobre elaborar el estudio 
hidrológico y el drenaje pluvial en el A. H. El Milagro, Pueblo Nuevo, Chepén, La 
Libertad. La localización de la investigación se eleva a una altitud media de 131 m.s.n.m., 

por lo tanto, se consignan bajas precipitaciones por considerarse zonas áridas o desérticas 

en los meses de mayo a agosto y de precipitaciones elevadas entre enero hasta abril. Los 

datos pluviométricos son valores de precipitaciones máxima de 24 hr., obtenidas de la 

estación Meteorológica “Cherrepe”, una estación cercana a la zona de investigación, siendo 

parte de la provincia de Chepén del departamento de La Libertad, los parámetros se muestran 

en la siguiente figura y tabla, respectivamente. 
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Fig. 10. Curvas IDF correspondiente a la zona de estudio AA. HH. El Milagro 

Tabla XIV.  

Resultado de caudales por el método racional de la zona de estudio 

Calle  C I (mm/hora) Q (m3/seg) 

Constitución  0.8 16.81 0.0139597 

Constitución 2 0.8 16.81 0.0047400 

Santa Fe 0.8 16.81 0.0066901 

Cajamarca  0.8 16.81 0.0045741 

San Martin 0.8 16.81 0.0047198 

Central  0.8 16.81 0.0066340 

Pasaje Uno 0.8 16.81 0.0008060 

Real 0.8 16.81 0.0135853 

Mariscal Sucreo  0.8 16.81 0.0170430 

Pasaje Dos 0.8 16.81 0.0016768 

Total    0.0744288 
 

Como se observa en la Figura 10, nos muestra los parámetros hidrológicos las curvas 

IDF (Intensidad duración y frecuencia), dando como resultado que para un periodo de retorno 

de 5 años y un tiempo de concentración de 31 minutos una intensidad de 16.81 mm/hora y 
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un coeficiente de escorrentía de 0.80, el mismo que nos servirá para calcular el caudal de 

diseño. Es así que la Tabla XV, muestra el resultado de los caudales de las calles por el 

método racional, los mismo que servirá para el diseño del drenaje pluvial. 

 

Obras hidráulicas de la zona de estudio, como se muestra en la tabla muestra el 

coeficiente de rugosidad asumido por el tipo de revestimiento de cuneta y los valores de “Y” 

y “Z”, además de la pendiente del terreno adoptados con el fin de tabulares valores del caudal 

que soporta la cuneta, el diseño dio como resultado un Y=0.15 m, Z=3.66 y T=0.399 m, y se 

determinó el caudal por la ecuación de Manning fue 21.518 lt/seg y 0.022 m3/seg, tal como 

se muestra en la Tabla XV. 

Tabla XV.  

Dimensiones de cuneta 

Descripción  Resultados  

Valor reciproco de la pendiente transversal 

(1:Z) Z = 

2.66 

Coeficiente de rugosidad de Manning (n) = 0.014 (para 

concreto) 

Pendiente longitudinal del canal (s) = 0.00523 m/m 

Tirante de agua (y) = 0.15 m 
 

 

Fig. 11. Sección de cuneta 

Como se muestra en la Figura 11, el esquema de la cuneta el caudal de diseño Qo 

fue de 0.013261 m3/seg de los datos de área a drena 0.355 Ha y la intensidad de lluvia 16.81 

mm/h y coeficiente de escorrentía de 0.8 se cumplió que Qo ≤ Q siendo el cálculo correcto, 

la sección transversal de la cuneta escogida fue una cuneta triangular rectangular, el cual 



 

48 

 

está diseñada para albergar pequeños caudales, el mismo que será dirigido a un sumidero 

para su posterior evacuación a través del sistema de alcantarillado de aguas residuales 

existente. 

Respecto al objetivo específico número cinco sobre elaborar las partidas y 
acápites de metrado, costos y presupuesto para determinar el tiempo/costo del 
proyecto. Los metrados y partidas unitarias, se encuentran en el Anexo 07 y Anexo 08, 

además se muestran el presupuesto total del proyecto elaborado, con distintas partidas 

organizadas en función a los metrados realizados; tal que, se observa en la siguiente tabla, 

respectivamente. 

Tabla XVI.  

Presupuesto total de desarrollo de la investigación 
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Como se muestra en la Tabla XVI anterior, respecto a cada partida se tuvo en 

consideraciones la partida Covid, en función a los acontecimientos actuales que aún al año 

2023 se está procedido bajo normativas sanitarias. El presupuesto total muestra un valor de 

S/. 3,429,616.11 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 

DIECISEIS Y 11/100 NUEVOS SOLES), corresponde al desarrollo del pavimento 

adoquinado, respectivamente en una ejecución de 121 días, dispuesto en el cronograma de 

Gantt. 
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3.2. Discusión  

Se muestra diversos análisis de discusiones que involucran estudios de autores a nivel 

internacional, nacional y local, discusiones que tienen como fin hallar similitudes o 

contradicciones que por ende se compararan con el actual estudio. 

Respecto al objetivo general. Se discutió y según los hallazgos de Díaz [22] 

concluyeron que mostró que el estudio en la localidad de Jaén realizó el estudio en 04 calles 

con mayor evaluación crítica sintetizando en el presentó una mejoría respecto a la mejoría de 

la transitabilidad en lugar de utilizar pavimento de concreto mostrando un costo relativamente 

menor por m2, respectivamente. En el actual estudio donde se diseñó la infraestructura vial 

para la transitabilidad en el A. H. “El Milagro”, Pueblo Nuevo, Chepén, La Libertad, por lo 

expuesto por Diaz [22], concluimos que el resultado propio de la investigación es el esperado 

al ver que se logró obtener un diseño óptimo y sustentable y viable para la localidad de 

investigada, recatando la mejoría de la transitabilidad realizada inicialmente. 

 

Respecto al primer objetivo específico. Al respecto Lozada [16] en su estudio como 

propósito de diseñar la estructura vial presentando dos alternativas de pavimento flexible y 

pavimento articulad en la urbanización Los Pinos, de la ciudad de Quito, Ecuador menciona 

que en su estudio, respecto al estudio de tráfico muestra resultados en 12 horas de toma de 

lectura vehicular en 7 día un valor de 468 veh/diario que corresponde al 43% del IMDA total, 

siendo sus EE un valor de 657 952.23, respecto a la topografía muestra una pendiente 

transversal del 6 al 12% y una pendiente longitudinal de 7% para una velocidad de diseño de 

60 km/h. Además, otros hallazgos según Betanco et al. [18] mostraron resultados del estudio 

de tráfico en el barrio Sandino, de Managua con un estudio de 126 ve/diario dentro de 12 

horas por siete días continuos dando lugar a un W18 de 98 678.00, respectivamente.  

En consecuencia, a comparación, en la presente investigación se recopilaron valores 

para el tráfico estudiado IMDA el cual fue de un número menor siendo ser 106 veh/diario, que 

corresponde a una carretera de bajo volumen de tránsito según las normativas vigentes 

actuales nacionales del Perú. Sin embargo, los estudios de tráfico se elaboraron dentro de 
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las 24 horas durante 7 días de estudios continuos. 

 

Respecto al segundo objetivo específico. Según los hallazgos de Briceño y Tello 

[20], mencionaron en su estudio analizar un comparativo de diseños de pavimento rígido, 

flexible y adoquinado utilizando AASTHO-93, observaron que el estudio de mecánica de 

suelos para de la av. Miguel Grau, perteneciente a Nuevo Chimbote, Perú, un suelo arenoso 

mal gradado que según la AASTHO se denominó A-2-4(0), donde tuvo una capacidad de 

resistencia del suelo con un CBR entre 10.4% y 13.96% considerándose una subrasante. 

Asimismo, otros estudios en la ciudad de La Libertad según Valenzuela De la Cruz [26] con 

el propósito de analizar comparativamente tres tipos de pavimentos en la infraestructura vial 

del casco urbano de Moche, Trujillo se observó que su EMS considerando la normativa CE 

010-Pavimento urbanos el tipo de suelo encontrado según la SUCS fue SW-SM y según la 

AASTHO de A-2-4, además respecto a sus características mecánicas tuvo una máxima 

densidad seca de 1.89 g/cm3 y un óptimo contenido de humedad de 9.10%, en tanto, su 

capacidad de soporte del suelo un CBR al 95%MDS del 11.95% siendo una subrasante 

buena. 

A comparación de los estudios mostrados los hallazgos de Briceño y Tello [20], 

difieren con los resultados de la actual investigación en su capacidad de soporte por presenta 

valores inferiores al 6% de CBR siendo una subrasante inadecuada, siendo un suelo según 

la AASTHO denominado A-6 y A-4 o una arcilla limosa de alta y baja plasticidad, 

respectivamente. 

 

Respecto al tercer objetivo específico. En tanto, los estudios de Franco y Vargas 

[24] tuvo por finalidad elaborar un diseño estructural del pavimento flexible A, flexible B y 

adoquinado C utilizando la metodología AASTHO para mejorar el tránsito, en tanto los 

resultados A mostró como resultados que el A mostró una carpeta asfáltica de 3”, base 

granular de 8” y subase de 5”, un B la losa de concreto de 280 de 7”, y base granular de 5” y 

el C tuvo un adoquín de 4”, cama de arena de 4 cm y base granular de 11”, respectivamente. 
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En tanto, otros hallazgos mencionan resultados similares con los autores Carezas y Grabiel 

[23] tuvo como objetivo principal realizar el diseño estructural del pavimento rígido, flexible y 

articulado mediante la metodología AASTHO-93, considerando guías nacionales, los 

espesores del pavimento articulado se obtuvieron un adoquín de 8 cm, una carpeta de arena 

de 4 cm y una base granular de 25 cm, respectivamente. La sección estructural se tiene 15 

cm como base granular, 20 cm de subase granular, 4 cm de cama de arena y 8 cm de adoquín 

de concreto como lo fundamentan Cespedez y Elias [19]. 

A comparación, de los hallazgos mostraron con las investigaciones que son similares 

en cuanto a espesores del presente estudio investigativo el diseño final de pavimento 

articulado según la metodología AASTHO-93 considerándose que son de adoquín de 8 cm, 

la cama de arena son 5 cm, la base granular de 10 cm, y sub base granular de 20 cm. 

 

Respecto al cuarto objetivo específico. Según Briceño y Tello  [20] tuvieron como 

propósito general analizar un comparativos de diseños entre los pavimentos rígidos, flexible 

y adoquinado utilizando AASTHO-93, donde mostró respecto a su coeficiente de drenaje para 

bases y subases fue 1, respectivamente. Además, los investigadores Cespedez y Elias [19] 

tuvieron como finalidad diseñar un pavimento articulado para la avenida Las Dalias, distrito 

Sullana, Piura. Se analizó una vía de 1.09 km de longitud, tuvo como resultados que el EMS 

con clasificación AASTHO de A-3(0) siendo un material granular nula cohesión, Además, el 

caudal máximo para un periodo de retorno de 10 años fue de 1 m3/s considerando un drenaje 

pluvial de cunetas. 

A comparación, de los hallazgos difieren con los antecedentes previstos los resultados 

de la presente investigación del esquema de la cuneta el caudal de diseño Qo fue de 0.013261 

m3/seg de los datos de área a drena 0.355 Ha y la intensidad de lluvia 16.81 mm/h y 

coeficiente de escorrentía de 0.8 se cumplió que Qo ≤ Q siendo el cálculo correcto, la sección 

transversal de la cuneta escogida fue una cuneta triangular rectangular, el cual está diseñada 

para albergar pequeños caudales, el mismo que será dirigido a un sumidero para su posterior 

evacuación a través del sistema de alcantarillado de aguas residuales existente hacia una 
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acequia existente de la zona de estudio. 

 

Respecto al quinto objetivo específico. A diferencia de los hallazgos Avila [21] 

mostró como objetivo general diseñar el pavimento con adoquines rectangulares de concreto 

que influyen en la renovación en la Provincia de Huaral, departamento de Lima; consideró un 

costo de ejecución de S/. 175,200.08 para una durabilidad 20 a 40 años y mantenimientos de 

10 años en una ejecución de 45 días, siendo viable para un diseño de pavimento adoquinado 

para dicha zona de estudio. Afirmando que Díaz [22] mencionaron que el precio por m2 de 

superficie adoquinada fue de S/.60.64 y el de losa de concreto S/. 116.70 respectivamente 

siendo más económicas el pavimento articulado. No obstante, los hallazgos de Valenzuela 

De la Cruz [26] observaron Se concluye que el pavimento de adoquín se recomienda tipo 

espina pez la disposición de sus adoquines a mejor respuesta tanto vertical, rotacional y 

horizontal. En tanto, el pavimento adoquinado y pavimento rígido tuvo un costo directo por 

encima del pavimento A en un 49.56% y 66.43%, siendo una mejor alternativa el pavimento 

C. 

A contraste a los antecedentes analizados los estudios y de acuerdo a los análisis, se 

consideró un costo de S/. 3,429,616.11, corresponde al desarrollo del pavimento adoquinado, 

respectivamente. Difieren los costos frente a otros estudios donde involucra el sector de 

ejecución del proyecto en un tiempo de ejecución de 121 días respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones 

En concordancias con los resultados obtenidos en la ejecución del estudio presentado 

como objetivo general diseñar de la infraestructura vial para la transitabilidad en el 

asentamiento humano “El Milagro”, Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, departamento de La 

Libertad. Se concluye en un óptimo diseño de pavimento adoquinado para la zona de estudio, 

asimismo según el objetivo específico del estudio elaborado se concluyen en: 

 

El primer objetivo concluye con un IMDA de 106 vehículos diarios y un EE (W18) de 

364,987.00, respecto al estudio topográfico los parámetros obtenidos. Estos parámetros de 

diseño se aplicarán en el diseño de la infraestructura vial de "El Milagro" en Chepén, Trujillo. 

 

En relación al segundo objetivo, el suelo se clasifica como arcilla limosa de baja y alta 

plasticidad (CL y CH) según la AASTHO (A-6 y A-4). Las propiedades mecánicas, evaluadas 

con ensayos de CBR al 95% de la máxima densidad seca, revelan valores de 4.8% a 5.2%, 

clasificando la sub-rasante como pobre a regular. 

 

En relación al tercer objetivo específico, el diseño vial indica que es una carretera de 

bajo volumen de tránsito. Según el diseño de pavimento adoquinado, resultando en una 

estructura de pavimento con adoquín de 8 cm, cama de arena de 5 cm, base granular de 10 

cm y sub base granular de 20 cm. 

 

En relación al cuarto objetivo específico, el estudio hidrológico revela un caudal de 

diseño de m3/s para obras hidráulicas en la zona, con caudales específicos de 0.07 m3/s para 

tránsito peatonal/vehicular y de 0.27 m3/s para todo el asentamiento humano "El Milagro". La 

cuneta triangular rectangular seleccionada dirige los caudales a un sumidero para su 

evacuación a través del sistema de alcantarillado de aguas residuales existente. 

En relación al quinto objetivo específico, el costo total de la obra es de S/. 

3,429,616.11, con un plazo de ejecución de 121 días, dedicados al desarrollo del pavimento 
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adoquinado en el asentamiento humano "El Milagro" en Chepén, Trujillo-La Libertad. 

 

4.2. Recomendaciones 

En el tramo de investigación del asentamiento humano “El Milagro” ubicado en la 

provincia de Chepén, Trujillo. Se recomienda considerar las normativas actuales y el colocado 

de los adoquines de concreto adecuadamente, ya en la ejecución de obra, pues el 

investigador recomienda que el diseño de pavimento adoquinado es óptimo debido al área 

que cubre el asentamiento humano ubicado en Chepén, Trujillo; así mismo se prevé o sugiere 

lo siguiente: 

El investigador recomienda elaborar un IMDA (24 horas) para predisponer de una 

información más precisa a detalle, a comparación de desarrollarla únicamente por 12 horas, 

en los días ejecutados. 

El investigador recomienda siempre elaborar los estudios de mecánica de suelos y de 

los materiales que se vallan a utilizar para tener datos de calidad con la finalidad de tener el 

diseño más óptimo e idóneo posible. 

Se recomienda utilizar el pavimento adoquinado frente a otros tipos de pavimentos 

flexibles y rígido, debido a que su costo, se sugiere la colocación de sub-base para proteger 

la base de la humedad de la subrasante, mantenimiento y vida útil es mayor frente a un 

pavimento flexible; sin embargo, el impacto ambiental es menor frente al pavimento flexible 

que es mayor, luego la capacidad de reparación y colocación en áreas pequeñas es buena a 

diferencia que emplear el pavimento flexible que es malo. 

El investigador recomienda llevar a cabo otros criterio y normativas internacionales de 

otros países y compararlas con la norma o reglamentos utilizados en Perú para analizar la 

variación de espesores que conllevan a utilizar normativas de otros lugares y que beneficios 

podría traer ello. 
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Anexo. 3. Certificado de calibración de equipos de laboratorio  
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Anexo. 4. Fotografías de la zona de estudio 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N°1 

Estudio de suelos extraída de las calicatas de estudio 
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FOTOGRAFÍA N°2 

Estudio de suelos extraída de las calicatas de estudio 

FOTOGRAFÍA N°3 

Suelo disgregado para los ensayos de límites de Atterberg 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N°4 

Procedimientos para los ensayos de Próctor modificado, como se muestran en las 

fotografías a, b y c 
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Anexo. 5. Diseño de pavimento articulado 
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Anexo. 6. Especificaciones Técnicas 

01. OBRAS PROVISIONALES 
01.01 CARTEL DE OBRA  

DESCRIPCIÓN 
El cartel de obra será ubicado en lugares visibles de la calle de modo que, a través de su 

lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra que se está ejecutando; la ubicación será 

previamente aprobada por el ingeniero supervisor. El cartel será de una gigantografía de 

características al letrero típico de las obras de dimensiones 4.80m x 3.60m, resistente al 

intemperismo del clima. 

El costo incluirá su transporte y colocación. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo se medirá por unidad (Und); ejecutada, terminada e instalada de acuerdo 

con las presentes especificaciones; deberá contar con la conformidad y aceptación del 

Ingeniero Supervisor. 

 

BASES DE PAGO 

El cartel de obra, medido será pagado al precio unitario del contrato, por unidad, para la 

partida Cartel de Obra, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 

por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 

completar satisfactoriamente la partida. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 

01.02 Cartel de Identificación de la Obra 4.80  

3.60 m. 

Unidad (Und.) 

 
 

01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA  

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el aprovisionamiento espacio que servirán para albergue 
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(ingenieros, técnicos y obreros) almacenes y guardianía. Asimismo, se ubicarán las oficinas 

de dirección de las obras. El Contratista, debe tener en cuenta dentro de su propuesta para 

cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas descritas anteriormente las que contarán 

con sistemas adecuados de agua permanentemente. El área destinada para el almacén 

deberá tener un buen acceso. El Contratista implementará en forma permanente de un botiquín 

de primeros auxilios, a fin de atender urgencias de salud del personal de obra. Si durante el 

período de ejecución de la obra se comprobara que las instalaciones del almacén provisional son 

inapropiadas, inseguras o insuficientes, el Contratista deberá tomar las medidas correctivas del 

caso a satisfacción del Ingeniero Supervisor. 

Será obligación y responsabilidad exclusiva del Contratista efectuar por su cuenta 

y a su costo, la construcción, el mantenimiento de su almacén y guardianía de obra. 

 

METODO DE MEDICIÓN 

El área que se medirá será por mes, realmente ejecutados de ALMACEN Y OFICINA 
de conformidad con las presentes especificaciones y siempre que cuente con la conformidad 

del Ingeniero Supervisor. 

 

BASE DE PAGO 

La construcción o montaje de los campamentos y oficinas provisionales será pagado 

hasta el 80% del total del Metrado ejecutado para la partida ALMACEN Y OFICINA, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la 

partida. El 20% restante se cancelará cuando el Contratista haya desmontado el campamento 

y cumplido con normas de medio ambiente indicadas anteriormente, a satisfacción de la 

Supervisión. 

También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los costos en que 

incurra el contratista para poder realizar el mantenimiento, reparaciones y reemplazos de sus 

instalaciones de almacén, de sus equipos, el desmonte y retiro de los equipos e instalaciones y 

todos los gastos generales y de administración del contrato. 

 

 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 
01.01. Alquiler de Almacén  

Oficina 

Mes (Mes.) 
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01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO (SUBCONTRATA)  

DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en el traslado del equipo mecánico que no cuenta el proyecto al 

lugar en que desarrollará la obra antes de iniciar los trabajos. La movilización incluye la 

obtención y pago de permisos y seguros. 

 

PROCEDIMIENTO 

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras 

que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano 

como herramientas, martillos neumáticos vibradores, etc. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La movilización se efectuará considerando en el caso de equipo pesado el peso de la 

unidad a transportarse y el equipo autopropulsado será considerado de acuerdo al tiempo de 

traslado. La medición será en forma global. 

Ítem de Pago Unidad 
de Pago 

01.03. Movilización y desmovilización  

Equipo 

Global 

(GLB.) 

 

02 SEGURIDAD Y SALUD 
I. GENERALIDADES 

1) OBJETIVO 
El plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo tiene 

como finalidad establecer los lineamientos necesarios para prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19 en el personal que interviene en la ejecución de la presente 

obra reduciendo así el impacto negativo que podría generarse en la salud de los 

trabajadores. 
 

2) BASE LEGAL 
• Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 



 

138 

 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley 

deSeguridad y Salud en el Trabajo 

• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción 

• Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 

COVID – 19 en el territorio nacional. 

• Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

Territorio Nacional. 

• Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19. 
 

• Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que desarrolla disposiciones para el Sector 

Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y prórrogas. 

• Decreto Supremo N°080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba el documento denominado 

“Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, 

• Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, que aprueba documento denominado: 

Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 

comunitario. 

• Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
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Perú y su modificatoria. 

• Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

• Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, que aprueba el “Protocolo Sanitario 

del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 

incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades”. 
 

 

 

02.01 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19 
02.01.01 KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL 

 DESCRIPCION: 
Esta partida tiene como objetivo proveer al personal de los productos de higiene 

necesarios para cumplir las recomendaciones de salud individuales al inicio, durante y al 

cierre de la jornada de trabajo, según lo establecido en el documento técnico del MINSA para 

la prevención del contagio de COVID – 19 durante la ejecución de la obra. Además, incluye 

equipamiento para realizar el descarte y la desinfección diaria previa al inicio de labores 
 

El kit estará compuesto por los siguientes materiales y equipos: 

• Papel toalla interfoliado caja x18 

• Termómetro laser 

• Alcohol en gel 1lt 

• Bandeja desinfectante para calzado 

• Dispensador de jabón liquido 1lt 
 

• Alcohol en 96 grados 1 lt 

• Cabina de desinfección (1200 x1500x2300 mm) 

• Papel higiénico x 48 und 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por mes (mes). 

 



 

140 

 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 

precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo como se describe a 

continuación: 
 

02.01.02 DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES  
DESCRIPCIÓN 
Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID -19, por lo que el proceso de 

limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de 

escritorio entre otros. 

El responsable de Seguridad y Salud deberá verificar el cumplimiento de esta medida 

previo inicio de labores diarias, así mismo evaluar frecuentemente con qué se realizará la 

limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Limpieza y desinfección: 

Se recomienda para la sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 

1:50 si se usa cloro domestico a una concentración inicial del 5%). Esto equivale a que por 

cada litro de agua debe agregar 20 ml. De cloro (4 cucharaditas). 

El proceso de desinfección con desinfectante para superficies en oficinas se deberá 

realizar por lo menos dos veces por día, mientras que en los vestuarios, duchas y SS. HH se 

realizará el proceso como mínimo cuatro veces por día. 
Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y señalada el área. 

Así mismo se deberá verificar que haya disponible papel higiénico, toallas de papel, 

alcohol en gel de 70 % de alcohol, etc. 
 

Contenedores de basura: 

Deberá efectuarse la segregación de la basura y desechos producidos durante la 

ejecución, implementando los colores de bolsa (rojo para desechos que hayan tenido 

contacto con secreciones, siendo obligatorio el uso en los SSHH) y bolsas negras para 

desechos de oficina (papeles y otros similares). 
 

Materiales para la ejecución de la partida: 
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• Desinfectante para superficies 

• Bolsa para desechos 200 lt 

• Mochila fumigadora pistón de bronce 20 lt 

• Moto pulverizador 25L4 

• Contenedor para desechos 220 l 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por mes (mes). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 

precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

02.01.03 CONTROLES ADMINISTRATIVOS 
 DESCRIPCIÓN 

La partida consiste en la implementación de la señalización informativa y preventiva 

de las acciones a realizar para la prevención del COVID-19 como se estipula en los anexos de 

la RM N° 257-2020-MTC/01, así como de equipamiento para el personal profesional y 

administrativo de la obra. 
 

La señalización deberá contar, como mínimo, con los diseños propuestos en los 

anexos de la RM N° 257-2020-MTC/01, sin embargo, el Contratista tendrá la facultad de 

implementar otros diseños adicionales, siempre que estén regulados y recomendados por 

instituciones sanitarias pertinentes (MINSA, ESSALUD, OMS, otros) 
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ANEXO N°03 DE LA RM N° 257-2020-MTC/01 
 USO CORRECTO DE MASCARILLA 
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ANEXO N° 04 DE LA RM N° 257-2020-MTC/01 

 

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
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ANEXO N° 05 DE LA RM N° 257-2020-MTC/01 
 HIGENE RESPIRATORIA 
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ANEXO N°06 DE LA RM N° 257-2020-MTC/01 
 PREVENCION DE CONTAGIO 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por mes (mes). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 
precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

02.01.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la utilización de los elementos de protección personal, para 

evitar posibles accidentes en el trabajo. 
Elementos de protección personal (EPP) están considerados los siguientes: 

 

- Gorro quirúrgico (und) 
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- Mascarilla Tipo N95 (und) 
- Guantes quirúrgicos (par) 

 

Y otros que se determinan en el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por mes (mes). 

 

 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unidad del presupuesto en forma proporcional al plazo, 

entendiéndose que dicho precio constituye una compensación total por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo 
 

02.01.05 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN COVID 19  
GENERALIDADES 
El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” tiene como 

objeto prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el personal que interviene en la 

ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se 

deriven del contrato principal de la obra de construcción y las personas que por algún motivo 

ingresen al área en la que ésta se ejecuta. 
 

El Residente de Obra es responsable de que se implemente dicho Plan antes del inicio 

de los trabajos contratados, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de 

la ejecución de la obra. 
 

En toda la obra, los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del 

Plan del contratista titular y tomarlos como base para elaborar sus planes específicos para los 

trabajos que tengan asignados en la obra. 
 

Cabe señalar que todo rige en base a la Resolución Ministerial N° 087-2020: 

PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA 
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REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la elaboración de los mecanismos para la implementación del Plan para 

la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, el cual debe ser elaborado bajo 

los lineamientos aprobados por la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y Resolución 

Ministerial N° 087-2020, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en 

la ejecución de las obras. 

Esta partida incluye lo descrito a continuación: 

 

• Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. traje 
de protección personal para pruebas de descarte). 

• Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por mes (mes). 

 

 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 

precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

02.02 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
02.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DESCRIPCION 

Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el 
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trabajo tiene como objeto prevenir los accidentes que se den dentro de la obra, en el personal 

que interviene en la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos 

adicionales que se deriven del contrato principal de la obra de construcción. 
 

El Residente de Obra es responsable de que se implemente dicho Plan antes del inicio 

de los trabajos, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecución 

de la obra. 

En toda la obra, los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del 

Plan del contratista titular y tomarlos como base para elaborar sus planes específicos para los 

trabajos que tengan asignados en la obra. 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por mes (mes). 

 

 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 

precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

02.02.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DESCRIPCION 
Se debe considerar los implementos de seguridad mínimo para todo el personal que trabaje en 

la obra. Dentro de los implementos de seguridad que se debe entregar al personal son cascos de 

seguridad. Chalecos de seguridad. Uniforme completo, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, 

además se debe incluir ducha de ojos, extintor y un botiquín; estos implementos deben cumplir los 

estándares mínimos estipulados en la ley de seguridad y salud en el trabajo 

 

MEDICIÓN 

El método de medición será global con previa autorización del supervisor 
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FORMA DE PAGO 

El pago se hará en la base del precio unitario por Global (Und) ejecutado. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 
02.02.02. Equipos de protecci  

Individual 

Unidad (Und.) 

 

 

02.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DESCRIPCION 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, materiales 

y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras de madera de 1.20m x 1.10m. 

Dichas tranqueras serán de madera y triplay y tendrán un acabado con pintura de tráfico con 

dimensiones y texto de acuerdo al gráfico que se adjunta 

 

 

FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Se utilizará para el desvió vehicular. El pago de la partida se hará por global (Glb). 

 

 

Ítem de Pago Unidad  
Pago 

02.02.03. Señalización Temporal  
Seguridad 

Global (Glb.) 
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02.02.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DESCRICION 
Corresponde a las actividades de adiestramiento y sensibilización a todo el personal de la 

obra, las charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de 

instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias 

 

MEDICIÓN 

El método de medición será global con previa autorización del supervisor 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará en la base del precio unitario por Global (Glb) ejecutado estará en función de 

las capacitaciones planteadas en el plan de seguridad de obra. 

 

Ítem de Pago Unidad  

Pago 

02.02.04. Capacitación  

seguridad y salud 

Global 

(GLB.) 

 

02.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los planes, insumos, equipos y personal que en caso de ocurrir una 

emergencia, este preparado para solucionarlo, tendrá en su personal personas capacitadas para tal fin 

y que den respuestas inmediatas cuando se presente la emergencia. 

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario para atender un 

accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación 

incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos accidentes podrían tener impactos ambientales 

negativos. 

Se debe considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros auxilios, camillas, 

vehículo para transporte de heridos (ambulancias), equipos de extinción de fuego (extintores, mantas 

ignifugas, cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de productos químicos) 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en Global (Glb), de acuerdo al alcance de los recursos para las 
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respuestas de emergencias que se realicen en la obra. 

 

 

BASES DE PAGO 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a Precios Unitarios en Global 

(Glb.), 

 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 

obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

 

02.03 TRABAJOS DE MITIGACION AMBIENTAL 
02.03.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN 

Comprende los trabajos que deben efectuarse y las previsiones, regar ante la presencia de 

polvo y tenerse en cuenta durante el proceso de elaboración del diseño definitivo de los proyectos 

viales para carreteras de bajo volumen de tránsito, según correspondan en razón de la magnitud y 

naturaleza de los trabajos a realizarse. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo es recomendar medidas de protección, prevención, atenuación, restauración y 

compensación de los efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar del proyecto y que deban 

ser considerados necesariamente durante la elaboración del diseño definitivo y medidas que maximicen 

los impactos socio ambiental positivo de este. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

 

La unidad de medida será global (GLB). 

 

BASE DE PAGO: 

 

Se pagará en función al sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en el reglamento 
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de la ley de contrataciones del estado. 

 

 

Ítem de Pago Unidad 

de Pago 

02.03.05 Mitigación de impac  

ambiental 

Global (Gl  

 

 

03 ADOQUIN DE CONCRETO 
03.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  

DESCRIPCION 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia y 

las estacas de nivelación. 

Se marcará los ejes, a continuación, las líneas del ancho de la estructura del pavimento en 

armonía con los planos de Planta y Perfil Longitudinal del proyecto, estos ejes deberán ser aprobados 

por el Ing. Supervisor, antes que se inicie con las excavaciones 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 

cuadrados 

(m2.). 

 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por metro cuadrado (m2.) según precio del contrato, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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Ítem de Pago Unidad  
Pago 

03.01.02 Trazo Nivelación  

Replanteo 

Metro Cuadra  

(m2.) 

 

 

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.01. CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, C/MAQUINARIA 
GENERALIDADES 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar 

hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de desecho, los materiales provenientes de los 

cortes requeridos para la explanación y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales 

del proyecto, con las modificaciones que ordene el Supervisor. 

Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal y de otros materiales 

blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones. 

 

DESCRIPCION 

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas 

comprendidas 

 

 

dentro del prisma donde ha de fundarse el pavimento. Incluye, además, las excavaciones 
necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento horizontal o vertical de plataformas 

existentes. 

Comprende la excavación de materiales no cubiertos por la Excavación en roca. 

Como alternativa de clasificación podrá recurrirse a mediciones de velocidad de propagación 

del sonido, practicadas sobre el material en las condiciones naturales en que se encuentre. Se 

considerará material común aquel en que dicha velocidad sea menor a 2 000 m/s, y roca cuando sea igual 

o superior a este valor. 

En las excavaciones sin clasificar y clasificadas, se debe tener presente las mediciones previas 

de los niveles de la capa freática o tener registros específicos, para evitar su contaminación y otros 

aspectos colaterales 
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MATERIALES 

Los materiales provenientes de excavación para la explanación se utilizarán, si reúnen las 

calidades exigidas, en la construcción de las obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos 

del proyecto o determinados por el Supervisor. El Contratista no podrá desechar materiales ni 

retirarlos 

 

para fines distintos a los del contrato, sin la autorización previa del Supervisor. 

Los materiales provenientes de la excavación que presenten buenas características para uso 

en la construcción de la vía, serán reservados para colocarlos posteriormente. 

Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser colocados, donde lo indique 

el proyecto o de acuerdo con las instrucciones del Supervisor, en zonas aprobadas por éste. 

Los materiales recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente, cubiertos con una 

lona y protegidos contra los efectos atmosféricos, para evitar que por efecto del material particulado 

causen enfermedades respiratorias, alérgicas y oculares al personal de obra, así como a las 

poblaciones aledañas. 

El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir vías o zonas de acceso de 

importancia local. 

EQUIPO 

El Contratista propondrá, para consideración del Supervisor, los equipos más adecuados para 

las operaciones por realizar, los cuales no deben producir daños innecesarios; y garantizarán el avance 

físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas 

siguientes. 

Los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores y la omisión de 

éstos será con la autorización del Supervisor. Cuando se trabaje cerca a zonas ambientalmente 

sensibles, tales como colegios, hospitales, mercados y otros que considere 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida para la partida excavación manual de terreno, será el metro cúbico (M3) 

con aproximación a dos decimales, en base a las secciones aprobadas por el Supervisor, con la altura 

o profundidad de desplante indicada en los planos. 

No se medirán las excavaciones que el Contratista haya efectuado por error o por conveniencia 

fuera de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por el Supervisor. 
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BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado, dicho 

precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el Contratista tales como mano de obra 

(incluido leyes sociales), materiales y herramientas; se realizará de acuerdo al avance por parte del 

Contratista siendo verificados y aprobados por el Supervisor, en los periodos de valorizaciones 

correspondientes. 

 

03.02.02. CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE  
DESCRIPCION 
Esta partida consistirá en la preparación, acondicionamiento y compactación de la plataforma 

existente, cuando esta se encuentra a nivel de sub-rasante. 

 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Al alcanzar el nivel de la sub-rasante en la excavación, se deberá escarificar en una profundidad 

mínima de ciento cincuenta milímetros (150 mm), conformar de acuerdo con las pendientes 

transversales especificadas y compactar, según las exigencias de compactación definidas. 

Si los suelos encontrados a nivel de sub-rasante están constituidos por suelos inestables, el 

Supervisor ordenará las modificaciones que corresponden a las instrucciones del párrafo anterior, con 

el fin de asegurar la estabilidad de la sub-rasante. 

En caso de que al nivel de la sub-rasante se encuentren suelos expansivos y salvo que los 

documentos del proyecto o el Supervisor determinen lo contrario, la excavación se llevará hasta un metro 

por debajo del nivel proyectado de sub-rasante y su fondo no se compactará. Esta profundidad sobre 

excavada se rellenará y conformará con material que cumpla las características definidas. 

La cota de cualquier punto de la sub-rasante conformada y terminada no deberá variar en más 

de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota proyectada. 

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por 

el Contratista, a su costo, a plena satisfacción del Supervisor. 

En estos trabajos se utilizarán rodillos compactadores apropiados al tipo de terreno para 

densificar que garanticen la obtención de la densidad mínima especificada, para el caso de rodillo liso 

vibratorio deberá estar constituido de tal manera que la presión de contacto se distribuya uniformemente. 

El rodillo será jalado por un equipo que tenga suficiente potencia y peso, bajo condiciones normales de 

trabajo para arrastrar el rodillo a una velocidad mínima de 8 Km/hora o puede ser del tipo 

autopropulsado que le permita alcanzar la velocidad indicada. 

La compactación no será menor de 95% de la máxima densidad seca proporcionada por el 
ensayo de Proctor (modificado) 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

El perfilado y compactación de la plataforma existente se medirá en metros cuadrados 

perfilados y compactados realmente ejecutados de acuerdo a las indicaciones y medidas señaladas 

en los planos y en la presente. 

 

BASES DE PAGO 

La superficie perfiladas y compactada medida será pagada por metro cuadrado, el Precio 

Unitario correspondiente establecido en el Contrato, dicho precio y pago constituirá compensación 

completa por el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del 

trabajo descrito 

 

03.02.03. ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO  
DESCRIPCION 
Bajo estas partidas se considera la eliminación del material excedente de corte y de las 

demoliciones. 

 

 

MATERIALES 

Materiales provenientes de la excavación de la explanación 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones requeridas para 

la explanación, y préstamos. También el material excedente a ser dispuesto en Depósitos de Deshecho 

indicados en el Proyecto o autorizados por el Supervisor. 

Incluye, también, los materiales provenientes de la remoción de la capa vegetal y otros 

materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de las áreas en donde se vayan a realizar 

las excavaciones de la explanación, terraplenes y pedraplenes, hasta su disposición final. 

 

EQUIPO 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor y 

deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del 

programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o 

cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el 
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transporte. Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones 

legales referentes al control de la contaminación ambiental. 

Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas 

admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de Pesos y Dimensión Vehicular para Circulación 

en la Red Vial Nacional (D.S. 013-98-MTC). 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no 

deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de polvo al 

transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentalidad y de 

atropellamiento. 

Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga (sea piedras o tierra, 

arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la misma. La cobertura 

deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las 

paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm 

a partir del borde superior del contenedor o tolva. 

 

Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o tolvas 

apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en forma tal que 

se evite el derrame, pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar 

constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras 

o espacios, así también, deben estar en buen estado de mantenimiento. 

El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que cause el 

mínimo deterioro a la superficie de rodamiento. De otro lado, cada vehículo deberá, mediante un letrero 

visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. 

El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los motores, el 

ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración de llantas. 

El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y de 

los cursos de agua. 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y ópticas, 

para operaciones en reverso en las cabinas de operación, no deberán viajar ni permanecer personas 

diferentes al operador. 
Se prohíbe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE TRABAJO 

La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de los materiales a 
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los sitios de desecho, según corresponda, de acuerdo con el proyecto y las indicaciones del Supervisor, 

quien determinará cuál es el recorrido más corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor considerando: 

CONTROLES 

(1) Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte 
(2) Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las diferentes 

capas de pavimento se mantengan limpias. 

(3) Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminación atribuible a 

la circulación de los vehículos empleados para el transporte de los materiales. Si la 

limpieza no fuere suficiente, el Contratista deberá remover la capa correspondiente 

y reconstruirla de acuerdo con la respectiva especificación, a su costo. 

(4) Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de los materiales, 

siguiendo el recorrido más corto y seguro posible. 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (M3) de material eliminado 

 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario metros cúbicos (M3) de la partida indicado en el 

presupuesto contratado, dicho precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el 

Contratista tales como mano de obra (incluido leyes sociales), materiales, herramientas, equipos e 

imprevistos necesarios aprobados y autorizados por el Supervisor. 

 

03.03. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
03.03.01 SUB BASE GRANULAR (HORMIGON) E=0.20M DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material de 

sub - base granular aprobado, sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad 

con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto o establecidos 

por el Supervisor. 

Para la construcción de subbases granulares, los materiales serán agregados naturales 
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procedentes de excedentes de excavaciones o canteras, clasificados y aprobados por el Supervisor o 

podrán provenir de la trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla de 

productos de ambas procedencias. 

 

Los materiales para base granular solo provendrán de canteras autorizadas y será obligatorio el 

empleo de un agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica. 

En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin 

exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras 

sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. 

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los requisitos 

granulométricos se presentan en la especificación respectiva. 

 

Para el traslado del material para conformar sub - bases al lugar de obra, se deberá humedecer 

adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de material particulado, 

a fin de evitar que afecte a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios 

y oculares. 

 

Los montículos de material almacenados temporalmente en las canteras y plantas se cubrirán con 

lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos 

y protegerlos de excesiva humedad cuando llueve. 

Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante 

el suministro, transporte, colocación y compactación de material de sub - base granular. 

La sub - base estará constituida por hormigón, es decir material con tamaño de partículas 

comprendidas entre 3 mm. y 1 mm. y canto rodado de máx 3". También podrá emplearse grava arenosa 

de cantera como sub - base, en proporción de grava mayor que los finos (Suelo A1-b). Tendrá un 

límite líquido 

 

menor de 25 y un índice plástico mayor de 6. El valor C.B.R. (Relación de soporte California) 

deberá ser mayor de 30 conforme a los procedimientos indicados en el manual de suelos (MB -10) del 

instituto del asfalto y las exigencias contenidas en las especificaciones de la AASHO-M-147. 

Será de responsabilidad del Contratista determinar los lugares de abastecimiento y proporción 

de muestras de los materiales disponibles. Las muestras serán presentadas con suficiente anterioridad 

a la operación en que se utilicen, como para permitir la ejecución de los análisis correspondientes. 

No se permitirá la presencia de basura o materia orgánica dentro de los materiales para sub - 
base y todos los que no tengan buenas características se rechazarán. 

Los agregados para la construcción de la sub - base granular, deberán ajustarse a una de las 

franjas granulométricas indicadas en la siguiente tabla: 
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Tabla Nª 01 Requerimientos Granulométricos para Sub - Base Granular 

 

 

 

Tamiz 

Porcentaje que Pasa en Peso 

Gradación 

A (1) 

Gradació  

B 

Gradació  

C 

Gradaci

n D 

50 m  

(2”) 

100 10  --- --  

     

25 m  

(1”) 

--- 75 –  100 10  

9.5 m  

(3/8”) 

30 –  40 –  50 – 8  60  

100 

4.75 m  

(Nº 4 

25 –  30 –  35 – 6  50  

85 

2.0 m  

(Nº 10 

15 –  20 –  25 – 5  40  

70 

4.25 u  

(Nº 4 

8 – 2  15 –  15 – 3  25  

45 

75 u  

(Nº 200 

2 –  5 –  5 – 1  8 –  

 

Fuente: ASTM D 1241 
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(1) La curva de gradación "A" deberá emplearse en zonas cuya altitud 

sea igual o superior a 3000 m.s.n.m. 

(1) La curva granulométrica SB-3 deberá usarse en zonas con altitud 

mayor de 3 500 m.s.n.m. 

(2) Sólo aplicable a SB-1. 
 

 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la 

presente especificación, el material proveído por el Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica 

uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un 

tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

 

El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de sub - base granular cuando la superficie 

sobre la cual debe asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas 

por el Supervisor. Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros 

necesarios para el drenaje de la calzada, si es que fuera el caso. 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas 

en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 

correspondiente, el Contratista hará las correcciones necesarias, a satisfacción del Supervisor. 

El Contratista deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se produzca 

segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. 

Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el 

trabajo. 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 

homogeneidad. Si la sub - base se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos se 

mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, los cuales luego se combinarán 

para lograr su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la 

humedad óptima de compactación, el Contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera 

que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Este, después de 

mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de 

compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. 

Una vez que el material de la sub - base tenga la humedad apropiada, se conformará y 

compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada. 

Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte 

no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios 
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adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto de la capa. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho 

del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 

No se extenderá ninguna capa de material de sub - base mientras no haya sido realizada la 

nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se ejecutará la 

sub - base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C). 

En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que 

puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se 

haya completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito que necesariamente deba pasar 

sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. El 

Contratista deberá responder por los daños producidos por esta causa, debiendo proceder a la 

reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Supervisor. 

 

Si después de aceptada la sub - base granular, el Contratista demora por cualquier motivo la 

construcción de la capa inmediatamente superior, deberá reparar, a su costo, todos los daños en la sub 

- base y restablecer el mismo estado en que se aceptó. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es en Metros cuadrado (m2) 

 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por metro cuadrado ejecutado. La 

partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de 

mano de obra, equipo, herramientas y demás 

Ítem de Pago Unidad de 

Pago 

03.03.01 Sub Base Granular (Hormigó  

E=0.20M 

Metro cuadrado (m2) 
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03.03.02 BASE GRANULAR (AFIRMADO) e = 10 cm DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la 

subrasante terminada (explanada), de acuerdo a las dimensiones indicados en los planos del proyecto. 

Se distinguen cuatro tipos de afirmado y su aplicación está en función del IMD: 

 

AFIRMADO TIPO 1: 

Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por zarandeo, con un índice 

de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, previa 

justificación técnica y aprobación del supervisor. El espesor de la capa será el definido en el presente 

Manual para el Diseño de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito. Se utilizará en los caminos de bajo 

volumen de tránsito, clases T0 y T1, con IMD proyectado menor a 50 vehículos día. 

 

AFIRMADO TIPO 2: 

Corresponde a un material granular natural o de grava seleccionada por zarandeo, con un 

índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, previa 

justificación técnica y aprobación del supervisor. Se utilizará en los caminos de bajo volumen de 

tránsito, clase T2, con IMD proyectado entre 51 y 100 vehículos día. 

 

AFIRMADO TIPO 3: 

Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por zarandeo o por chancado, 

con un índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, 

previa justificación técnica y aprobación del supervisor. Se utilizará en los caminos de bajo volumen 

de tránsito, clase T3, con IMD proyectado entre 101 y 200 vehículos día. 

 

 

AFIRMADO TIPO 4: 

Corresponde a un material granular o grava seleccionada por chancado o trituración, con un 

índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, previa 

justificación técnica y aprobación del supervisor. Se utilizará en los caminos de bajo volumen de 

tránsito, clase T4, con IMD proyectado entre 201 y 400 vehículos día. 
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Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante 

el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado. 

Materiales 

Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a alguna de las siguientes 

franjas granulométricas: 

 

Tabla Nª 04 Franjas Granulométricas 

TIPO Y AFIRMADO 

 

 

PORCENT
AJE
 
QUE PASA DEL 
TAMIZ 

TRÁFICO T0 Y T1: TI  
1 

IMD < 50 
VEH. 

TRÁFICO T2: TI  
2 

51 - 100 
VEH. 

TRÁFIC  
T3: TIPO 3 

101  
200 

VE  

TRÁFICO T4: TI  
4 

201 – 4  
VE  

50 mm ( 2   100 100   

37.5 mm  

1½” ) 

 95  

100 

100  

25 mm ( 1   50 – 80 75  

95 

90  

100 

100 

19 mm ( ¾     65  

100 

80  

100 

12.5 mm (  

) 

    

9.5 mm ( 3  

) 

 40  

75 

45  

80 

65  

100 

4.75 mm ( N   

) 

20 - 50 30  

60 

30  

65 

50  

85 

2.36 mm (Nº      
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2.0 mm ( Nº 10)  20  

45 

22  

52 

33  

67 

4.25 um (Nº  

) 

 15  

30 

15  

35 

20  

45 

75 um (Nº 20   4 -12 5 –  5 –  5 –  

     Índice de 

Plasticida  

4 – 9 4 -  4 –  4 –  

 

Para el caso del porcentaje que pasa el tamiz 75 um (Nº 200), se tendrá en cuenta las 

condiciones ambientales locales (temperatura y lluvia), especialmente para prevenir el daño por 

la acción de 

 

las heladas, en este caso será necesario tener porcentajes más bajos al porcentaje 

especificado que pasa el tamiz 75 um (Nº 200), por lo que en caso no lo determine el proyecto, el 

supervisor deberá fijar y aprobar los porcentajes apropiados. 

Además, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 

Desgaste Los Ángeles : 50% máx. (MTC E 207) 

Límite Líquido : 35% máx. (MTC E 110) 

CBR (1) : 40% mín. (MTC E 132) 

 

 

(1) Referido al 100% de la máxima densidad seca y una penetración de carga de 0.1” 
(2.5 mm) 

 

 

EQUIPO 

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 

adoptados y requieren la aprobación previa del supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad 

y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras. 
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El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los materiales, su 

clasificación, trituración de ser requerido, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, 

transporte, extendido, mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del material, 

así como herramientas menores. 

 

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE AGREGADOS 

Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados para la 

explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, deberán tener 

aprobación previa del supervisor, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los 

agregados que el contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la 

responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 

Se deberá evaluar las canteras establecidas, el volumen total a extraer de cada cantera, 

asimismo estimar la superficie que será explotada y proceder al estacado de los límites, para 

solicitar la respectiva licencia de explotación. 

Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y el sistema 

de almacenamiento, deberán garantizar el suministro de un producto de características uniformes. 

 

Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas 

de tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, se deberán efectuar en el 

sitio de explotación o elaboración, distinta a la vía; salvo aprobación del supervisor. 

Luego de la explotación de canteras, se deberá readecuar de acuerdo a la morfología de 
la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras obras para recuperar las características de la 

zona antes de su uso. 

 

Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras deberán ser 

conservados para la posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa. Al 

abandonar las canteras, el contratista remodelará el terreno para recuperar las características 

hidrológicas superficiales de ellas. 

 

En los casos que el material proceda de lechos de río, el contratista deberá contar 

previamente al inicio de su explotación con los permisos respectivos. Así también, el material 

superficial removido debe ser almacenado para ser reutilizado posteriormente para la 

readecuación del área de préstamo. La explotación del material se realizará fuera del nivel del 

agua y sobre las playas del lecho, para evitar la remoción de material que generaría aumento en 

la turbiedad del agua. 
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La explotación de los materiales de río debe localizarse aguas abajo de los puentes y de 

captaciones para acueductos, considerando todos los detalles descritos en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

Si la explotación es dentro del cauce de río, esta no debe tener más de un 1.5 metros de 

profundidad, evitando hondonadas y cambios morfológicos del río. Esta labor debe realizarse en 

los sectores de playa más anchas utilizando toda la extensión de la misma. Paralelamente, se 

debe ir protegiendo las márgenes del río, a fin de evitar desbordes en épocas de creciente. 

Al concluir con la explotación de las canteras de río se debe efectuar la recomposición 

total del área afectada, no debiendo quedar hondonadas, que produzcan empozamientos del agua 

y por ende la creación de un medio que facilite la aparición de enfermedades transmisibles, ó que 

en épocas de crecidas pueda ocasionar fuertes desviaciones de la corriente y crear erosión lateral 

de los taludes del cauce. 

 

Se deberán establecer controles para la protección de taludes y humedecer el área de 

operación o patio de carga a fin de evitar la emisión de material particulado durante la explotación 

de materiales. Se aprovecharán los materiales de corte, si la calidad del material lo permite, para 

realizar rellenos o como fuentes de materiales constructivos. Esto evitará la necesidad de explotar 

nuevas canteras y permitirá disminuir los costos ambientales. 

 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, salvo aprobación 

del supervisor ni arrojados a los cursos de agua. Deberán ser colocados en el lugar de disposición 

de materiales excedentes o reutilizados para la readecuación de la zona afectada. 

Para mantener la estabilidad del macizo rocoso y salvaguardar la integridad física de las 

personas no se permitirán alturas de taludes superiores a los diez (10) metros, sin 
escalonamientos. 

Se debe presentar un registro de control, de las cantidades extraídas de la cantera, al 

Supervisor para evitar la sobreexplotación. La extracción por sobre las cantidades máximas de 

explotación se realizará únicamente con la autorización del supervisor. 

 

El material no seleccionado para el empleo en la construcción del camino deberá ser 

apilado 

 

convenientemente a fin de ser utilizado posteriormente en el nivelado del área que lo 

requiera, según sea aprobado por el supervisor. 
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

El material para el afirmado se descargará cuando se compruebe que la superficie sobre 

la cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. Todas las 

irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificación respectiva deberán ser 

corregidas. 

 

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL 

El contratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 

segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. 

 

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 

sobrepase mil quinientos metros (1,500m) de las operaciones de mezcla, conformación y 

compactación del material del sector en que se efectúan estos trabajos. 

 

Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de afirmado, 

evitando los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de agua, suelos y flora 

cercana al lugar. 

EXTENSIÓN, MEZCLA Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL 
El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 

homogeneidad. Si es necesario construir combinando varios materiales, se mezclarán formando 

cordones separados para cada material en la vía, que luego se unirán para lograr su mezclado. Si 

fuere necesario humedecer o airear el material, para lograr la humedad de compactación, el 

contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa 

subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Después de mezclado, se extenderá en 

una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. 

 

Durante esta actividad se tomará las medidas durante la extensión, mezcla y 

conformación del material, evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de 

agua, suelos y flora cercana al lugar. 

 

 

COMPACTACIÓN: 

Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el equipo aprobado 

hasta lograr la densidad especificada. En áreas inaccesibles a los rodillos, se usarán 

apisonadores mecánicos hasta lograr la densidad requerida con el equipo que normalmente se 
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utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades 

que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores 

y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) 

del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde 

inferior al superior. 

 

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la capa precedente o en instantes en que haya lluvia. 

 

En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que 

puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación. Los 

residuos generados por esta y las dos actividades mencionadas anteriormente, deben ser 

colocados en lugares de disposición de desechos adecuados especialmente para este tipo de 

residuos. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Controles: 

Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

 

 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el contratista. 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en la 

clasificación de los suelos: se efectuará bajo el sistema AASHTO que ha sido concebido 
para estudios de caminos. 

• Esta clasificación permite predecir con exactitud suficiente el comportamiento de los 
suelos, para los fines prácticos de identificar a lo largo del camino los sectores 
homogéneos desde el punto de vista geotécnico. 

• Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de los 
tramos de prueba en el caso de afirmados, macadán granular, empedrados, 
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adoquinados y suelos estabilizados. 

• Ejecutar ensayos de compactación. 
• Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por 

partículas extradimensionales, siempre que ello sea necesario. Este control se 

realizará en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con el proceso 
constructivo a ser aplicado. 

• Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la 
uniformidad de la superficie. 

• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los programas 
de trabajo. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS. 

 

 

• Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas se 

indican en las especificaciones correspondientes. Todos los ensayos y mediciones 
requeridos para el recibo de los trabajos especificados estarán a cargo del Supervisor. 

• Aquellas áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las 
tolerancias deberán ser corregidas por el contratista, a su costo, hasta cumplir lo 
especificado. 

• Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de 
los tramos de prueba en el caso de afirmados, macadam granular, empedrados, 

adoquinados y suelos estabilizados. 
• Ejecutar ensayos de compactación. 
• Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por 

partículas extra dimensiónales, siempre que ello sea necesario. Este control se realizará 
en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con el proceso constructivo a ser 

aplicado. 

• Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la 
uniformidad de la superficie. 

• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los programas 
de trabajo. 

• Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta sección para 
la ejecución de obras de afirmados, macadam granular, empedrados, adoquinados y 

suelos estabilizados. 
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COMPACTACIÓN: 

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán de acuerdo a lo 

indicado en el expediente y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de 

seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

 

Las densidades individuales (Di) deben ser, como mínimo el cien por ciento (100%) de la 

obtenida en el ensayo Próctor modificado de referencia (MTC E 115) 

 

Di  De 

 

La humedad de trabajo no debe variar en ± 2.0 % respecto del optimo contenido de 

humedad obtenido con el Próctor modificado. En caso de no cumplirse estos términos se rechazará 

el tramo. Siempre que sea necesario se efectuarán las correcciones por presencia de partículas 

gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método 

aplicable de los descritos en las normas de ensayo MTC E 117, MTC E 124. 

 

 

ESPESOR: 

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determinará 

el espesor medio de la capa compactada (em.), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ed). 

em  ed 

Además, el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, cuando 

menos, igual al noventa y cinco por ciento (95 %) del espesor del diseño, so pena del rechazo del 

tramo controlado. 

ei  0.95 ed 

Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y terminación sobrepasen las 

tolerancias de la presente especificación, deberán ser corregidas por el contratista, a su costo, 

hasta cumplir lo especificado. 
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METODO DE MEDICION 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2.), aproximado al entero, de material o 

mezcla suministrado, colocado y compactado, aprobado por el supervisor, de acuerdo con lo que 

exija la especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el proyecto. 

El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las 
secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto. 

No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones 

de los planos y del proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre excavaciones 

de la subrasante; por parte del contratista. 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por metro cuadrado (m2.) al respectivo precio unitario del contrato, por 

toda obra ejecutada de acuerdo tanto con esta sección como con la especificación respectiva y 

aceptada por el supervisor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y 

derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtención de permisos 

ambientales para la explotación de los suelos y agregados; las instalaciones provisionales; los costos 

de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras; la preparación de las 

zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, trituración, lavado, 

transportes dentro de las zonas de producción, almacenamiento, clasificación, desperdicios, 

carga, transporte del material al punto de aplicación, descarga, mezcla, colocación, nivelación y 

compactación de los materiales utilizados; y los de extracción, bombeo, transporte y distribución 

del agua requerida. El precio unitario deberá incluir, también, los costos de ejecución de los tramos 

de prueba y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de la capa respectiva. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pag  

03.03.02 Base Granular (Afirmado) E =  

Cm 

Metro cuadrado 

(m2) 

 

03.03.03 CONFORMACION DE ARENA GRUESA E=5CM PARA ADOQUIN VEHICULAR 
DESCRIPCIÓN 

La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines será de origen aluvial sin trituración, 

libre de polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables, con un espesor uniforme de 5 cm. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

Estos trabajos se computarán de acuerdo al área (m2) de capa de arena, resultante de multiplicar 

el ancho de la zona de trabajo por la longitud respectiva. 

 

BASE DE PAGO 

El pago por este concepto se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

Compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 

cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

 

03.03.04 PAVIMENTO DE ADOQUIN VEHICULAR GRIS 0.20X0.10X0.08M  
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la colocación, compactación y confinamiento de adoquines de concreto 

de 4 cm y el sello del pavimento, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en los 

documentos del proyecto. 

Los pavimentos de adoquines deberán tener una estructura de confinamiento que impida su 

desplazamiento lateral a causa del empuje del tránsito vehicular. 

Las estructuras de confinamiento deberán rodear completamente el área pavimentada y 

deberán penetrar, por lo en la capa de base que se encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior 

cubrirá, como mínimo, la mitad del espesor del adoquín después de compactado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo se ejecutará de acuerdo a las prescripciones antes dichas y se medirá en Metros 

Cuadrados (m2). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato; entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo 

 

03.03.05 ESPARCIDO DE ARENA FINA Y COMPACTACION DESCRIPCIÓN 
Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de sello sobre la 

superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros (3mm) de espesor y se barrera 

repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo de cedas largas y duras. En el momento 
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de su aplicación la arena, deberá encontrarse lo suficientemente seca para penetrar con facilidad por las 

juntas. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Este trabajo se ejecutará de acuerdo a las prescripciones antes dichas y se medirá en Metros 

Cuadrados (m2). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato; entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

03.04. SEÑALIZACION 
03.04.01 PINTURA EN PAVIMENTO (Línea Discontinua) DESCRIPCION 

Las líneas de carril son utilizadas para separar los carriles de circulación y veredas que 

transitan en la misma dirección. Las líneas de carril deben utilizarse: 

- En lugares de congestión de tránsito en que es necesario una mejor distribución del 

espacio correspondiente a las trayectorias de los vehículos. 

- Las líneas de carril son líneas discontinuas o segmentadas de ancho de 0.10 m. Cuya 

longitud de línea será de 3.00 m y espaciada a 3.00 m, respectivamente. Serán de color 

amarillo. 

Línea Central 

 

En el caso de una calzada de dos carriles de circulación que soporta el tránsito en ambos 

sentidos, se utilizará una línea discontinua cuando es permitido cruzar y cuyos segmentos serán de 

4.50 m. de longitud espaciados 7.50 m en carreteras en la ciudad de 3 m y 5 m respectivamente. La 

doble línea amarilla demarcadora del eje de la calzada, significa el establecer una barrera imaginaria 

que separa las corrientes de tránsito en ambos sentidos; el eje de la calzada coincidirá con el eje del 

espaciamiento entre las dos líneas continuas y paralelas. 

Se recomienda el marcado de la línea central en todas las calzadas de dos o más carriles de 

circulación que soportan tránsito en ambos sentidos sin separador central, cuyo volumen de tránsito 

sea significativo y cuando la incidencia de accidentes lo ameriten. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: 

 

Este método de medición será en metros cuadrado (m2) y se obtendrá calculando la cantidad 

de líneas contenidas en el eje de la vía multiplicadas por su longitud (3.00 m). 
 

FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas 

del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su integridad y aprobado por la 

Supervisión. 

 

Ítem de Pago Unidad de 

Pago 

03.04.01 Pintura en Pavimento (Lín  

Discontinua) 

Metro 

cuadrado (m2) 

 

03.04.02 PINTURA EN PAVIMENTOS (Símbolos y Letras) DESCRIPCION 

Las marcas a aplicar sobre el pavimento delimitarán las zonas con restricción de 

adelantamiento. 

 

Las marcas en los nuevos pavimentos, su diseño, tipo de pintura y colores a utilizar serán 

ejecutadas en las ubicaciones establecidas en los planos de obra respectivos. 

Los símbolos, letras, flechas y otros elementos a pintar sobre el pavimento, estarán de acuerdo 

a lo ordenado por el Ingeniero Supervisor, deberán tener una apariencia bien clara, uniforme y bien 

terminada. Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o 

noche, deberán ser corregidas por el Ejecutor. Se empleará pintura en color blanco. 

En caso de mensajes estos deberán ser concisos, donde el diseño de letras y símbolos deberá 

adoptar la forma alargada en dirección del movimiento del tránsito vehicular debido al ángulo desde el 

cual son vistas por el conductor que se aproxima. 

Deben utilizarse tamaños de letras y símbolos no menores de 2.00m. Si el mensaje es de más 

de una palabra se debe leer hacia arriba, es decir, la primera palabra se debe encontrar primero que las 
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demás. La distancia entre líneas de las palabras deberá ser por lo menos cuatro veces el tamaño de las 

letras. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

 

Este método de medición será en metros cuadrados (m2) y se obtendrá calculando la cantidad 

de marcas por su área correspondiente. 

 

 

FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio será el metro cuadrado (m2.) 
unitario contratado para las partidas del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutada 

en su 

 

integridad y aprobado por la Supervisión. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pag  

03.04.02 Pintura en Pavimen  

(Símbolos y Letras) 

Metro cuadrado 

(m2) 

 

03.05 VARIOS 

03.05.01 NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES DESCRIPCIÓN. 
Esta partida corresponde a las labores necesarias para elevar o disminuir la altura de la 

estructura correspondiente a los buzones existentes en la zona con la finalidad de que queden en un 

mismo nivel 

 

con la vía proyectada. Comprende las labores de picado de la estructura sobresaliente 

existente, encofrado, construcción de la elevación. 
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UNIDAD DE MEDICIÓN: 

La medición corresponde a una unidad “BUZON”, entendiéndose por esta la estructura de 

buzón nivelada y puesta en servicio superficial. 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio será unitario del contrato que será por unidad de BUZON, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá comprensión total por mano de obra, herramientas 

necesarias para la realización de esta partida. 

 

 

Ítem de Pago Unidad  

Pago 

03.05.01 Nivelación de Buzon  

Existente 

Unidad (Und  

 

04 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO 
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DESCRIPCIÓN 

Se considera en esta partida todos los trabajos topográficos, planimétricos y altimétricos que 

son necesarios hacer para el replanteo del proyecto, eventuales ajustes del mismo, apoyo técnico 

permanente y control de resultados. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Se medirá por metros cuadrados (m2) 

 

BASES DE PAGO 

Dicha partida será pagada por metro cuadrado (m2). Según precio unitario de la partida 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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. Ítem de Pago Unidad de Pago 
04.01.02 Trazo Nivel  

Replanteo 
Metro Cuadrado 

(m2.) 
 

 

04.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
04.02.01 CORTE MANUAL EN TERRENO NATURAL DE VEREDAS Y RAMPAS 

 DESCRIPCIÓN 
Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que corresponde a las explanaciones 

proyectadas para la construcción de las veredas, incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos 

que hubiera o fuera de necesario recoger dentro de los límites de la vía según necesidades de trabajo. 

El corte se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de sub-rasante, de tal 

manera que al preparar y compactar esa capa, se llegue al nivel correspondiente. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Se medirá por metros cuadrados (m2) 

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN 

Estos trabajos se realizarán de acuerdo al área del terreno ocupada por el trazo, resultante de 

multiplicar el ancho de la zona de trabajo por la longitud respectiva. 

 

BASES DE PAGO 

Los trabajos comprendidos serán pagados de acuerdo al análisis de los precios unitarios 

respectivos, por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 

04.02.01 corte manual en terreno natural de veredas y rampa  Metro Cuadrado (m2  

 

 

04.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL 
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 DESCRIPCION 
Se efectuará con máquina hasta al nivel de la rasante y se logrará conformando el terreno 

natural mediante los cortes y rellenos que están considerados bajo dicha partida. 

 

Una vez concluidas las obras de movimiento de tierras y se haya comprobado que no existen 

dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energía, agua y desagüe, y si fuera necesario 

se procederá a la escarificación en forma manual. 

Se empleará para la compactación plancha vibratoria de 7.0 HP y hasta alcanzar la 

preparación adecuada. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

 

Este método de medición será en metros cuadrados (m2) y se obtendrá calculando el área 

respectiva a ejecutar. 

FORMA DE PAGO: 

 

El pago será en metros cuadrados (m2) efectuará según el avance de acuerdo al precio 

unitario contratado para las partidas del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutada 

en su integridad y aprobado por la Supervisión. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 

04.02.02 Refine, Nivelación y Compactación en Terre  

Normal 

Metro Cuadrado (m2.) 

 

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10 KM 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las diferentes etapas 

constructivas complementando los movimientos de tierras descritos en forma específica. 

Se prestará particular atención al hecho que no ocasionen innecesarias interrupciones al 

tránsito peatonal, así como molestias con el polvo que generan las etapas de opilación, carguío y 

transporte que forman parte de esta partida. 

El destino final de los materiales excedentes será elegido de acuerdo con las disposiciones y 
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necesidades municipales, siendo la distancia mayor a 10 Km. 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

 

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el volumen 

de excavación por el esponjamiento del material. 

 

FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará será en metros cúbicos (m3) según el avance de acuerdo al precio unitario 

contratado para las partidas del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su 

integridad y aprobado por la Supervisión. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 
04.02.03 Eliminación de Material Exceden  
DM= 10 KM 

Metro Cúbico (m3.) 

 

 

04.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR (AFIRMADO E=0.10M) 
 DESCRIPCION 
Colocación de la capa de afirmado esparcido en toda el área, de tal manera que se logre el 

espesor indicado en los planos. Este material consiste en la colocación de los materiales procedentes 

de canteras para formar los terraplenes o rellenos los mismos que al término de la labor debe reunir 

las condiciones específicas en lo que a su estabilidad y consistencia se refiere; manteniendo su 

ubicación y dimensionamiento en planta, como el perfil longitudinal y transversal respectivamente. 

El material para formar la capa base de afirmado deberá ser de un tipo adecuado aprobado 

por la inspección y no deberá contener escombros y estar exento de material orgánico. 

Los materiales que se usarán como base será selectos provistos de suficiente cantidad de 

vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es en Metros cuadrados (m2) 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por metro cuadrado ejecutado. La 

partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de 

mano de obra, equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución total 

de la partida. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 
04.02.04 Conformación de Base Granu  

(Afirmado E=0.10m) 

Metro Cuadrado (m2.) 

 

04.03 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN VEREDAS Y RAMPAS 
 

04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

 DESCRIPCION 
Esta especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta Obra se 

aplicarán para el encofrado para el concreto. 
MATERIALES 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera, metal laminado ú otro material 

aprobado por el Ingeniero Inspector. 

DISEÑO Y DISPOSICION DEL ENCOFRADO 

El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán responsabilidad 

exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad y con una deformación 

máxima acorde con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

TRABAJO INCLUIDO MONTAJE DEL ENCONFRADO 
Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los encofrados serán 

debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de las dimensiones indicadas 

en los Planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán libres de 

materias extrañas, clavos u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, 

virutas, astillas u otras materias extrañas. 



 

182 

 

DESENCOFRADO 

Con el fin de facilitar el desencofrado, las formas serán recubiertas de aceites solubles de tipo 

y calidad aprobadas por el Ingeniero Inspector. 

El encofrado será retirado de manera que garantice la seguridad de la estructura. 

En ningún caso deberá retirarse el encofrado principal ni el andamiaje, hasta por lo menos dos 

(2) días después de que se haya vaciado el concreto. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN. 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se incluye: suministro de 

materiales, fabricación de encofrado y desencofrado de concreto para veredas y además actividades 

que estén incluidas para la culminación de la presente partida con la aprobación de la Supervisión y 

de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos. 

 

CONDICIONES DE PAGO. - 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de 

calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo 

 

 

 

Ítem de Pago Unidad de Pag  

04.03.01 Encofrado y Desencofrado Normal Metro 

Cuadrado(m2) 

 

04.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 VEREDAS Y RAMPAS DESCRIPCIÓN 
Todas las veredas y Rampas serán construidas de concreto simple con una resistencia de 175 

Kg/cm2 y un espesor de 0.10 m, incluido la uña (veredas) y un acabado de Cemento: Arena = 1:2, el 

concreto será vaciado directamente sobre el terreno mejorado con afirmado, luego de haber delimitado 

la vereda mediante el encofrado; la mezcla se debe realizar con mezcladora para mejorar la 

dosificación, la vereda tendrá un sardinel de 0.30 m, como se muestra en la figura. 
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Será colocado sobre una superficie limpia  en un espesor de acuerdo a los planos; con 

previa autorización del ingeniero residente. 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA 

El muestreo de concreto se hará de acuerdo a ASTMC 172 (Norma ITINTEC 

339.036), la elaboración de la probeta debe comenzar no más tarde de 10 minutos después 
del muestreo y en una zona libre de vibraciones. 

Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

Se llena el molde de concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 del total, compactado 

a continuación energéticamente con la barra Compactadora mediante 25 golpes uniformemente 

repartidos en forma espiral comenzando por los bordes y terminado en el centro, golpeando en la misma 

dirección del eje del molde. 

Después de realizar la compactación, la superficie presenta huecos estos deberán cerrarse 

golpeando suavemente las paredes del monte con la misma barra o con un martillo de goma. 

Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes sólo los reciba la capa 

en formación hasta lograr el llenado completo del molde. En la última capa se coloca material en 

exceso, de tal manera que después de la compactación pueda enrasarse a tope con el borde superior 

del molde sin necesidad de añadir más material. 

Las probetas de concreto se curarán antes del ensayo conforme a ASTMC – 31. Las pruebas 

de comprensión se regirán por ASTMC – 39. 

Se hará 4 ensayos por cada 50 m³. Se hará por lo menos 1 ensayos 

Las pruebas de comprensión se regirán por ASTMC - 39. 

Se hará por lo menos un ensayo por día de trabajo, el mismo que se probará a los 28 días con 

ensayo de probeta o cilindros. 

El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada con herramientas, 

preparada en mezcladora mecánica, con las resistencias especificadas en los planos y en proporción 

especificado en los análisis de costos unitarios correspondientes. 
El F´c usado será de 175Kg/cm². De acuerdo a planos. 

a) Cemento 
Se usará cemento Portland, Tipo MS normal, salvo en donde se especifique la adopción de 

otro tipo debido a alguna consideración especial determinado por el Especialista de suelos, la misma 

que se indica en los planos y presupuesto correspondiente, el cemento a usar deberá cumplir con las 

Especificaciones y Normas para cemento Portland del Perú. 

En términos generales no deberá tener grumos. Por lo que deberá protegerse en bolsas o en 

silos en forma que no sea aceptado por la humedad ya sea del medio o de cualquier agente externo. 
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b) Agua 
El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el ítem 3.3 de la Norma E.060 Concreto 

Armado del RNC. 

El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, de preferencia potable. 

Se utilizará e n la preparación del concreto, en el curado del mismo o en el lavado del equipo. 

 

c) Agregados 
Los agregados a usarse son: fino: arena y grueso: piedra partida. Ambos deberán considerarse 

como ingredientes separados del cemento. 
Deben estar de acuerdo con las especificaciones Para agregados según Norma 

ASTMC 33, se podrá usar otros agregados siempre y cuando se haya demostrado por medio 

de la práctica o ensayos especiales que producen concreto con resistencia y durabilidad adecuada, 

toda variación deberá estar avalada por un Laboratorio y enviada a la entidad para su certificación. Al 

agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente: 

Grano duro y resistente. 

No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5% de material que pase por 

el tamiz 

200. (Serie U.S.) en caso contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado 

correspondiente. El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30% y 45% de tal manera 

que consiga la consistencia deseada del concreto. El criterio general por determinar la consistencia 

será el emplear concreto tan consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable 

dentro de las condiciones de llenado que se esté ejecutando. 

La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades del material que pase por los 

tamices Nº 51 y Nº 100, una deficiencia de estas medidas puede ser que la mezcla necesite un exceso 

de agua y se produzca afloramiento y las partículas finas se separen y salgan a la superficie. 
EL agregado fino no deberá contener arcillas ni tierra, en porcentaje que exceda el 

3% en peso, el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. No debe haber 

menos del 15% de agregado fino que pase por la malla Nº 50, ni 5% que pase por la malla N° 100. Esto 

debe tornarse en cuenta para el concreto expuesto. 

Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán cumplir con lo siguiente: 

El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no debe contener tierra o arcilla 

en la superficie en un porcentaje que exceda el 1% en peso en caso contrario el exceso se eliminará 

mediante el lavado, el agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y estables resistentes 

ala abrasión por impacto y a la deterioración causada por cambios de temperatura o heladas. 

El tamaño máximo de los agregados será pasante por el tamiz de 1 1/2" para el concreto 

armado. 
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En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad de armadura se podrá 

disminuir el tamaño máximo del agregado, siempre que se obtenga gran trabajabilidad y se cumpla con 

el “SLUMP " o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, sea la indicada 

en planos. El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal que no sea mayor de 1/5 

de la medida más pequeña entre las caras interiores de las formas dentro de las cuales se vaciará el 

concreto ni mayor que 1/3 del peralte de las losas o que los ¾ de esparcimiento mínimo libre entre 

barras individuales de refuerzo o paquetes de barras. 

Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Inspector, la trabajabilidad y los 

procedimientos de compactación permiten colocar el concreto sin formación de vacíos o cangrejeras y 

con la resistencia del diseño. 
En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo expuesto anteriormente, 

pero, no 
 

será mayor que los 2/3 de la mínima distancia entre barras. Hormigón: 

Es una mezcla de uniforme agregado fino (arena) y agregado grueso (grava Deberá estar libre 

de cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias dañinas para 

el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas para 

los agregados fino y grueso. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Se medirá por metros cuadrado (m2) 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El área de trabajo será determinada por la longitud del tramo y el ancho correspondiente de 

acuerdo a la sección iniciada en los planos. 

 

BASES DE PAGO 

Esta partida se pagará de acuerdo al análisis de los precios unitarios respectivos, por metro 

cuadrado (m2) de material afirmado colocado, esparcido y compactado, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 
04.03.02 Concreto f'c=175 kg/cm2 veredas  Metro Cuadra  
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rampas (m2) 

 

04.03.03 JUNTAS DILATACION ASFALTICAS EN e=1” @ 3. DESCRIPCIÓN. 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y equipo para la 

realización de las juntas asfálticas, según dimensiones y detalles indicados en los planos. Incluye la 

limpieza y sellado de las juntas. 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

Donde los planos indiquen se deberá dejar colocado el poliestireno expandido durante el 

proceso de encofrado. Para el sellado de la junta se deberá limpiar la junta y luego se colocará con 

cuidado el material de sellado. 

El material de sellado estará compuesto por una mezcla de asfalto liquido RC 250 con arena 
gruesa en una proporción 1:3. Para su preparación se calentará el asfalto antes de proceder el 

mezclado con la arena. La colocación del sello asfáltico se realizará manualmente compactando la 

mezcla empleando tacos de madera. 

 

SISTEMA DE CONTROL. 

La Supervisión deberá controlar lo siguiente: 

♦ Verificar la eliminación, limpieza de los residuos y material de curado dentro de las 
juntas y el estado de humedad antes del sellado. 

♦ Verificar la correcta aplicación del material de sellado y alineamiento, evitando que 
la mezcla salpique sobre los bordes de concreto. De salpicar al concreto se deberá 
retirar inmediatamente. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN. 

La unidad de medida será por metro lineal (ml), en este precio se incluye; suministro de 

materiales, limpieza de la junta, sellado y demás actividades incluidas para la culminación de la 

presente partida con la aprobación de la Supervisión y de Conformidad con estas especificaciones 

indicadas en los planos. 

 

CONDICIONES DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 
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constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de 

calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

 

Ítem de Pago Unidad  
Pago 

04.03.03 Junta de dilataci  

asfáltica e=1” @ 3. 

Metro Line  

(m) 

 

04.04 CURADO 
 

04.04.01  CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS 
 DESCRIPCIÓN. 

La aplicación del compuesto curado deberá cumplir las especificaciones, dosificación y 

espesor de membrana dadas por el fabricante. Su aplicación se llevará a cabo con equipos que 

aseguren su aspersión con un rocío fino o rodillo, de forma continua y uniforme. El equipo espesor 

deberá estar en capacidad de mantener el producto en suspensión y tendrá un dispositivo que permita 

controlar la cantidad aplicada de la membrana. 

El curado se deberá aplicar inmediatamente haya concluido las labores de colocaron y 

acabado del concreto y el agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, 

bajo condiciones ambientales adveras de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos y 

lluvias, el productor deberá aplicarse antes de dicho plazo. 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

♦ El Ejecutor deberá tener en obra todo el equipo y suministro necesario para el curado de 

veredas, antes de empezar el vaciado del concreto. El producto y el equipo a utilizar para 

el curado deberán ser previamente aprobados por el Supervisor, comprobando que 
cumplan con los requisitos de calidad exigidos en la presente especificación. Se 

verificará la correcta aplicación del curador de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificado por el fabricante. 

 

♦ El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies según lo indicado  

en el procedimiento constructivo, por un periodo o inferior de siete (7) días. Sin embargo, 

el Supervisor, podrá modificar dicho plazo, de acuerdo con los resultados obtenidos sobre 

las probetas de concreto que deberán recibir las mismas condiciones de curado en obra. 



 

188 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN. 

La Unidad de Medida será por Metro Cuadrado (M2), en este precio se incluye: suministro de 

materiales, curado con curador liquido de membrana y demás actividades que estén incluidas para la 

culminación de la presente partida con la aprobación de la Supervisión y de conformidad con estas 

especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos. 

 

FORMAS DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto respectivos, por metro cuadrado (m2) 

entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, 

equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 

cumplimiento de la obra. 

 

Ítem de Pago Unidad de Pago 

04.05.01 Curado de concreto  

Veredas y Rampas 

Metro Cuadra  

(m2) 

 

04.05 VARIOS 
04.05.01 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE DESCRIPCION 

El supervisor va a aceptar las cajas de concreto previa verificación de su buena fabricación y 

resistencia, salvo que tenga un certificado de calidad. 

Después de verificado la calidad de las cajas, se procederá a la nivelación de la misma 

realizando empalmes herméticos. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por unidad (und), de los trabajos realmente ejecutados. 

 

FORMA DE PAGO: 

la cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del 

contrato establecido para esta partida. dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo 

de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida y después que pase la prueba hidráulica 
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Ítem de Pago Unidad de 
Pago 

04.05.01 Nivelación de cajas de agua  

desagüe 

Unidad (Und  

 

05. CUNETAS TRIANGULARES 
05.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
05.01.01. TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DESCRIPCION 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia y 
las estacas de nivelación. 

Se marcará los ejes, a continuación, las líneas del ancho de la estructura del pavimento en 

armonía con los planos de Planta y Perfil Longitudinal del proyecto, estos ejes deberán ser aprobados 

por el Ing. Supervisor, antes que se inicie con las excavaciones 
.MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 

cuadrados (m2.). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por metro cuadrado (m2.) según precio del contrato, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

Ítem de Pago Unidad  
Pago 

05.01.01 Trazo, Nivel  

Replanteo 

Metro Cuadra  

(m2.) 

 

05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05.02.01. EXCAVACION DE ZANJA DE CUNETAS TRIANGULARES   DESCRIPCIÓN: 

Consiste en los trabajos de excavación para canaleta que se harán con pico y lampa, hasta 

una profundidad que se indican en los planos. 

Las zanjas serán de las dimensiones que se indican en los planos y siempre descansarán 

sobre suelo firme. Las excavaciones estarán perfectamente alineadas, perfiladas y libres de todo 
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elemento que perjudiquen el vaciado del concreto. 

El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, usando 

carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no se obstaculice los trabajos 

que en el momento se tengan que realizar; para posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las 

áreas libres y de los vacíos laterales. 

 

METODO DE MEDICIÓN: 

Será medido por metro cúbico (M3), teniendo en cuenta realizar la medida de largo, ancho y 

altura de área trabajada, respetando las dimensiones de los planos aprobados. 

 

BASES DE PAGO: 

El pago se hará por metro cúbico (M3), ejecutado. Este pago incluirá el equipo, herramientas, 

mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 

ejecución del trabajo. 

 

05.02.02. CONFORMACION DE BASE  GRANULAR (AFIRMADO e=0.20M) DESCRIPCION 
Colocación de la capa de afirmado esparcido en toda el área, de tal manera que se logre el 

espesor indicado en los planos. Este material consiste en la colocación de los materiales procedentes 

de canteras para formar los terraplenes o rellenos los mismos que al término de la labor debe reunir 

las condiciones específicas en lo que a su estabilidad y consistencia se refiere; manteniendo su 

ubicación y dimensionamiento en planta, como el perfil longitudinal y transversal respectivamente. 

El material para formar la capa base de afirmado deberá ser de un tipo adecuado aprobado 

por la inspección y no deberá contener escombros y estar exento de material orgánico. 

Los materiales que se usarán como base será selectos provistos de suficiente cantidad de 

vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es en Metros cuadrados (m2) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por metro cuadrado ejecutado. La 

partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de 

mano de obra, equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución total 

de la partida. 
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Ítem de Pago Unidad  
Pago 

05.02.02 Conformación  
Base Granular (Afirmado e=0.20m) 

Metro 
Cuadrado (m2.) 

 

05.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 10 KM 
Similar al Ítem 03.02.04. 

 

05.03. CONCRETO SIMPLE 
05.03.01. CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - CUNETAS  

DESCRIPCIÓN: 
Estará dimensionada de acuerdo a lo especificado en los planos respectivos, y el concreto a 

usarse deberá alcanzar los 210 Kg/cm2. De resistencia a los 28 días, por lo que deberá respetarse lo 

estipulado en cuanto a proporciones, materiales y otras indicaciones. 

Se cuidará la verticalidad y nivelación del concreto, así como su construcción no serán 

deformables. Las dimensiones serán de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos. 

 

METODO DE MEDICIÓN: 

Será medido por metro cúbico (M3), teniendo en cuenta realizar la medida de largo, ancho y 
altura de área trabajada, respetando las dimensiones de los planos aprobados. 

 

BASES DE PAGO: 

El pago se hará por metro cúbico (M3), ejecutado. Este pago incluirá el equipo, herramientas, 

mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 

ejecución del trabajo. 

 

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS TRIANGULARES 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende el encofrado y desencofrado de la cuneta. La madera a usar en estos encofrados 

será de madera tornillo, madera sana con muy buena resistencia para soportar la presión del concreto. 

Los encofrados, no podrán ser retirados antes de la fragua del concreto o en su defecto antes 

de 24 horas. 
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METODO DE MEDICIÓN: 

Será medido por metro cuadrado (M2), encofrado. 

 

BASES DE PAGO: 

El pago se hará por metro cuadrado (M2), de encofrado y desencofrado. Este pago incluirá el 

equipo, herramientas, mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se 

requiera para la ejecución del trabajo. 

05.04 JUNTAS 

05.04.01 JUNTAS EN CUNETAS TRIANGULARES @3M 

Similar al Ítem 04.04.01 

 

05.05. CURADO 
05.05.01. CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS TRIANGULAR 

Similar al Ítem 04.05.01 

05.06. REJILLA METALICA PARA CUNETA TRIANGULAR 
0.5.06.01. REJILLA METALICA 

DESCRIPCIÓN: 

Suministro y colocación de rejilla metálica de1.50m x   0.45m (en algunos   casos   con   medidas   

variables por cambio   de   pendiente   o   dirección).  Se   refiere   al   suministro   e instalación final de una rejilla 

metálica, que será fabricada de varillas de acero corrugado de 5/8”de espesor, con una separación de 0.05m 

entre sí, que van reforzados con soldadura en ambos extremos por los bastidores de platina de 1” x 1/4” 

 

 Marco con ángulo de Fº de 1.1/4"∅ x 1.1/4"∅ x1/8"∅ anclados con   fierro   de   construcción   de   3/8”, 

colocados   a   cada   1m   de distancia   en   los   vértices   donde   ira   empotrada   las   rejillas metálicas en las 

cunetas de drenaje pluvial. Como se muestra los detalles del plano de rejillas metálicas. 

Materiales. 

• Fierro de 5/8” de espesor 

• Ángulo de Fº de 1.1/4"∅ x 1.1/4"∅ x1/8"∅ 

• Acero corrugado de 3/8” 

• Soldadura sello Cord 
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• Anticorrosivo base 

• Pintura esmalte sintético  

Procedimiento constructivo.  

El procedimiento para la fabricación de la rejilla metálica será utilizando Acero corrugado de 5/8” de 

espesor con una separación de 0.05m entre sí, que van reforzados con soldadura en ambos extremos. Se 

colocarán los marcos con   ángulo   de   Fº   de   1.1/4"∅ x   1.1/4"∅x1/8"∅ anclados con fierro de construcción de 

3/8” a cada 1m de distancia   en   los   vértices   de   las   cunetas   de   drenaje   pluvial. Finalmente se colocarán 

las rejillas y los bastidores armados en bloques hacia las cunetas listas con sus respectivos marcos como indican 

en los planos de detalles de drenaje pluvial. 

De   las   pinturas, primera   mano   se   tendrá   que   aplicar   base anticorrosivo para evitar la oxidación 

del material metálico por estar   en   contacto   constante   con   la   humedad, finalmente   se aplicará la pintura 

de dos manos para su acabado final. 

UNIDAD DE MEDICIÓN. 

La unidad de medida será por metro lineal (ml), en este precio se incluye; suministro de 

materiales, limpieza, saldadura y demás actividades incluidas para la culminación de la presente 

partida con la aprobación de la Supervisión y de Conformidad con estas especificaciones indicadas en 

los planos. 

CONDICIONES DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de 

calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 

 

Ítem de Pago Unidad  
Pago 

05.06.01 Rejilla Metalica. Metro Line  

(m) 

 

05.07. CAJA DE REGISTRO DE AGUA PLUVIAL 
05.07.01. CAJA DE REGISTRO DE AGUA PLUVIAL CON TAPA DE CONCRETO 

 

DESCRIPCIÓN: 
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Serán de paredes de concreto armado con un espesor de 0.20 metros, las paredes serán 

tarrajeadas con mortero cemento – arena. 

 Las dimensiones de la caja de registro de agua pluvial con tapa de concreto serán de 1.00 x 

1.00 m; La misma que contará con tapa y estarán ubicadas según se indique en los planos. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN. 

 

 La medición será por unidad (UND) de caja de registro de agua pluvial con tapa de concreto de 

1.00 x 1.00 m. 

 

CONDICIONES DE PAGO. 

Se cancelará de acuerdo a la unidad de trabajo de obra realmente ejecutado de acuerdo a los 

planos y/o autorizados por el Inspector o Supervisión, pagándose con los precios ofertados por el 

Contratista. 

Ítem de Pago Unidad  
Pago 

05.07.01 Caja de Registro de Ag  

Pluvial con Tapa de Concreto 

Unidad 

(UND) 
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Anexo. 7. Metrados del estudio 
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Anexo. 8. Precios Unitarios 
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Anexo. 9. Relación de insumos 
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Anexo. 10. Presupuesto total  
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Anexo. 11. Diagrama de Gantt 
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Anexo. 12. Fórmula polinómica 
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Anexo. 13. Impacto Ambiental 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

  

ASPECTOS GENERALES  
  

El Plan de Manejo Ambiental, se plantea como un instrumento de Gestión Ambiental 

que contiene las medidas de carácter técnico, económico-social y de control ambiental. En 

su desarrollo se ha tenido en cuenta la magnitud del proyecto y los impactos ambientales 

que se producirán durante la ejecución de la Obra “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD EN EL A. H. EL MILAGRO, PUEBLO NUEVO, 
CHEPÉN, LA LIBERTAD”, con el propósito de establecer las medidas que eviten o 

aminoren los efectos que podrían producir el proyecto sobre el medio ambiente y viceversa.  

  

OBJETIVO GENERAL  
  

Conservar el medio ambiente en todo el ámbito geográfico de influencia del 

proyecto, a través de medidas técnico ambientales para las etapas de construcción 

y operación, a fin de evitar el deterioro de los ecosistemas, así como también, de la 

infraestructura aledaña por la influencia de procesos naturales, como son: la 

erosión, inestabilidad de taludes, malos drenajes, entre otros.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
  

Los objetivos específicos del Plan de Manejo Ambiental, se circunscriben a:  

 

• Asegurar la conservación del medio ambiente en el Área de Influencia del 

Proyecto, durante las etapas de construcción y operación, asimismo para 

que la obra “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA 
TRANSITABILIDAD EN EL A. H. EL MILAGRO, PUEBLO NUEVO, 
CHEPÉN, LA LIBERTAD” no pueda verse afectada por la influencia de 

eventos y sucesos naturales.  
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• Aplicar medidas correctivas eficaces para mejorar o mantener la calidad 

ambiental del Área de influencia directa, incorporando al presupuesto de 

obra los costos que demanda la ejecución de las medidas propuestas.  

   

ESTRATEGIA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
  

El Plan de Manejo Ambiental, establecerá un sistema de control que 

garantice el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas, enmarcadas 

dentro del manejo y conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo 

integral y sostenido de las áreas que se incluyen en el recorrido de la vía.  

Para lograr la implementación del Plan de Manejo Ambiental, se ha 

considerado necesario desarrollar una serie de acciones secuenciales que 

constituyen la implementación de los programas siguientes:  

  

1.0 PROGRAMA CORRECTIVO/PREVENTIVO  

 
Las medidas de mitigación que se presentan a continuación se han 

organizado en términos de tres componentes ambientales:  

  

• El Medioambiente Físico  

• El Medioambiente Biológico  

• El Medioambiente Humano  

Estas medidas reducirán los impactos relacionados con el proyecto sobre 

los siguientes recursos:  

• Calidad de aire  

• Ruido  

• Geología y Geomorfología  

• Suelos  

• Hidrología y Calidad de Agua  

• Vegetación  
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• Fauna  

• Ambiente socio – económico  

• Patrimonio arqueológico  

•  Paisaje  

• Infraestructura.  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN IMPACTOS NEGATIVOS  
  

A.  Alteración de la Calidad del Aire  

  

Impacto  
Las partículas y polvo generados por las distintas actividades del 

Proyecto, podrían afectar – temporalmente – de manera negativa la calidad del 

aire local.  

  

Medidas:  

1. Se rociará con agua todas las áreas alteradas por la construcción 

incluyendo además:  

• Servidumbre  

• Campamentos  

• Caminos de acceso  

• Áreas de trabajo provisionales  

2. Cuando la velocidad del viento sea mayor a 50 Km/hr en forma sostenida 

y si el polvo levantado por el viento se considera excesivo, todas las 

actividades de limpieza, nivelado, excavado, cesarán o se implementarán 

medidas de control apropiadas para minimizar el polvo en el ambiente.  

3. El material de relleno de otros sectores, estará cubierto mientras se 

transporte al lugar de uso.  

4. Las nivelaciones, vaciado de fundaciones, y otros trabajos preparativos 

para los sitios de construcción, se concluirán tan rápidamente como sea 
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posible. Por otro lado las medidas del control del material particulado y el 

polvo se aplicarán a todas las áreas alteradas.  

5. La velocidad de desplazamiento vehicular dentro del área de servidumbre 

y en los caminos de acceso no pavimentados, será reducida, para 

minimizar las misiones fugitivas de polvo a la atmósfera.  

 

Impacto:  

Emisiones de gases provenientes de la combustión de los vehículos de 

construcción y transporte que podrían afectar la calidad del aire local.  

  

Medidas:  

1. Los motores de los equipos de construcción como de los de transporte 

serán inspeccionados regularmente y mantenidos de tal forma que se 

minimicen las emisiones.  

2. Se prohibirá que los vehículos de reparto, construcción, transporte cuando 

estén detenidos, mantengan los motores funcionando por periodos 

excesivos de tiempo.  

3. En el uso de combustible, se verificarán que estos cumplan con las normas 

especificadas y vigentes.  

 

Impacto:  

Las partículas de polvo ocasionadas por la explotación de la cantera 

podrían afectar temporalmente de manera negativa en la calidad del aire local.  

  

Medidas:  

1. En la cantera se utilizarán sistemas de riego para disipar el polvo.  

2. Se trabajará con horarios establecidos, de tal manera que queden 

espacios durante el día que permitan la disipación del polvo.  

3. Los vehículos y maquinarias funcionarán buscando su punto óptimo en el 

que se logre mayor rendimiento con menor emisión de polvo, en cuanto a 

velocidad y técnicas de procesamiento.  
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Impacto:  

La quema, como método para eliminar la vegetación despejada del área 

de proyecto, puede degradar la calidad de aire.  

  

Medidas:  

1. La vegetación no se eliminará utilizando la quema.  

 

2. Los árboles y arbustos cortados del área del proyecto serán eliminados o 

trasladados fuera del área de trabajo.  

 

E. Incremento de las Emisiones Sonoras  
El efecto causante sería el funcionamiento de generadores eléctricos y 

motores de vehículos.  

  

Medidas:  

1. Monitoreo quincenal de ruidos  

2. Mantenimiento de la maquinaria en buen estado.  

3. Los generadores deberán usar silenciadores y deberán estar confinados 

en una caseta que evite ruidos excesivos.  

4. Ubicar los generadores a distancias mayores a 50 m. de las áreas 

habitadas.  

   
F. Contaminación de los Suelos Impacto:  

Generación de basuras y escombros en las áreas urbanas y suburbanas.  

  

Medidas:  

1. Disposición adecuada de basuras y escombros.  

2. Comprobar cómo se ha estructurado el calendario de excavaciones y rellenos 

en el plan de obra, de forma tal que se puedan aprovechar el máximo de los 
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huecos iniciales, reduciendo de esa forma el volumen de escombreras y 

vertederos.  

3. Establecimiento de una gestión adecuada de residuos generados en esta 

fase, de acuerdo al manual ambiental.  

 

G. Disminución de la calidad Edáfica.  

Con la finalidad de evitar el vertido de aceites y grasas que puedan afectar 

la calidad Edáfica durante el proceso de aprovisionamiento de combustibles, 

cambios de aceite, limpieza de motores y usos de aceites y lubricantes en 

general, se hacen las siguientes recomendaciones:  

• Capacitar al personal encargado del manejo de aceites y lubricantes, y 

disponer que siempre sean ellos los que efectúen el manejo de 

lubricantes.  

• Utilizar recipientes adecuados para acumular los aceites y grasas, para 

su posterior reciclaje.  

• Proteger las áreas de cambio de lubricantes, con láminas impermeables 

cubiertas de hormigón o arena.  

• Colocar letreros en los lugares donde se ubican las máquinas, indicando 

la prohibición de verter aceites, grasas y lubricantes al piso.  

• Para los vertidos accidentales de aceites y lubricantes se recomienda 

humedecer la zona donde han ocurrido los vertidos de lubricantes y 

remover lo antes posible el material afectado.  

 

 E.  Afectación de la cobertura vegetal  
 

Con la finalidad de evitar la alteración de la vegetación y especialmente 

los niveles actuales de vegetación existentes en diferentes sectores de la vía, así 

como la fauna se recomienda:  

• Incluir en las especificaciones técnicas a ejecutar por el contratista, una 

referente a la prohibición de utilizar las especies arbustivas y arbóreas 

existentes en el área de estudio.  

• Elaborar un manual de educación ambiental (a cargo del contratista), 

orientando a fundamentar la necesidad de proteger los recursos naturales.  
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• Estructurar un programa de educación ambiental para el personal a cargo 

de la construcción. Control de las actividades de cacería por parte del 

responsable del personal de construcción.  

• Los trabajadores no podrán llevar a cabo actividades ilícitas de captura de 

especies de fauna, así mismo se prohíbe las actividades de caza furtiva 

de dichas especies en el ámbito de influencia del proyecto.  

• Con la finalidad de proteger los recursos naturales se recomienda colocar 

avisos prohibitivos a la depredación de los recursos naturales con los 

siguientes textos:  

a) NO QUEME LA VEGETACIÒN RIBEREÑA  

b) PROTEJA LOS RECURSOS NATURALES  

c) NO ARROJE DESPERDICIOS AL RÌO  

d) NO TALE LOS ÀRBOLES  

 

F. Riesgo de alteración, atropellamiento sobre poblaciones 
faunísticas 

 
 Está prohibido estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área 

de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para 

ello.  

Se prohíbe la caza indiscriminada de especies de fauna local, 

especialmente en las áreas aledañas a la zona de construcción, así como la 

compra o venta de animales silvestres (vivos, embalsamados o sus pieles), 

cualquiera que sea su objetivo.  

Si por algún motivo ha de efectuarse quemas, éstas deberán ser 

autorizadas por el Supervisor Ambiental.  

  

ETAPA DE OPERACIÒN  
 
Impactos Negativos  

  

A. Alteración de la calidad del aire  
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Emisiones de gases provenientes de la combustión de los motores en 

los vehículos de transporte que podrían afectar la calidad del aire local.  

  

Medidas  

Mediante campañas, se incentivará el uso de combustibles menos 

contaminante.  

  

B. Generación de Taludes Inestables  
Realizar monitoreo constante de taludes inestables a fin de prever 

posteriores efectos geodinámicas. De ser necesario, aplicar las medidas 

pertinentes de acuerdo a lo previsto en la etapa de construcción.  

  

C. Posible pérdida de Fauna doméstica  
Coordinar con las autoridades locales las medidas de prevención para 

evitar las posibles actividades de robo de animales.  

  

1. Medidas de Manejo Ambiental del Campamento  
Cuando sea necesario instalar campamentos se ha considerado 

conveniente asegurar el cumplimiento de diversas normas de diseño, sanitarias, 

ambientales y de comportamiento de personal, para evitar o disminuir los probables 

impactos ambientales que se puede generar.  

Normas de Diseño.  

- En el diseño y construcción de los campamentos se evitará en lo posible la 

remoción de la cobertura; para ello, se debe conservar la topografía natural del 

terreno a fin de no realizar movimientos de tierra excesivos.  

- En lo posible, los campamentos serán construidos con material prefabricado; 

en caso contrario, se emplearán árboles de la zona convenientemente talados 

u otra vegetación compatible a la construcción de las instalaciones, sin que esto 

comprometa la biodiversidad de la zona.  

- De considerarse necesaria la remoción de los suelos para el emplazamiento de 

los campamentos, la cobertura superficial de material orgánico removido debe 

ser convenientemente almacenada y protegida para su empleo posterior en la 

restauración del área alterada.  
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- Por ningún motivo se debe interferir con el uso del agua de la población local, 

sobre todo de aquellas fuentes de captación susceptibles de agotarse.  

 

 Normas Sanitarias  

 

- Los campamentos deberán estar provistos de los servicios básicos de 

saneamiento. Para la disposición de excretas se podrán construir silos 

artesanales en lugares seleccionados que no afecten especialmente cuerpos 

de agua. Al final de la rehabilitación los silos serán convenientemente sellados.  

- Deberán contar con equipos de extinción de incendios y materiales de primeros 

auxilios médicos, a fin de atender urgencias de salud de los trabajadores.  

- El agua doméstica deberá ser apta para el consumo humano, utilizando 

técnicas de tratamiento como la cloración mediante pastillas, o en su defecto se 

debe transportar diariamente al campamento agua que consume la población 

local.  

  

Normas Ambientales  
 

- Está prohibido el emplazamiento de campamentos en zonas biológicamente 

frágiles y ambientalmente sensibles como son las Unidades de Conservación 

(Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales y 

Santuarios Históricos, etc.)  

- Los silos deberán ser excavados con herramientas manuales y su construcción 

debe incluir la impermeabilización de las paredes laterales y fondo de los 

mismos; así como la colocación de tuberías de infiltración.  

- Los silos que hubieran cumplido con su período de vida útil serán clausurados, 

utilizando para ello el material excavado inicialmente.  

- Finalizado los trabajos de Construcción, las instalaciones de los campamentos 

serán desmantelados y dispuestos adecuadamente en un D.M.E. El desmontaje 

del campamento incluye también la demolición del piso y el transporte para su 

eliminación en D.M.E.  

- Los materiales reciclables podrán ser entregados a la comunidad en calidad de 

donación para ser utilizados para otros fines.  
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- El contratista organizará charlas a fin de hacer conocer a la población laboral 

empleada, la obligación de conservar los recursos naturales adyacente a la 

zona de trabajo.  

  

Normas para el Personal  
 
- No deberán realizar prácticas de pesca mediante el empleo de barbasco y 

dinamita en los lagos, lagunas, ríos u otros cursos de agua.  

- Los trabajadores no podrán llevar a cabo actividades ilícitas de captura de 

especies de fauna, asimismo, se prohíbe las actividades de caza furtiva de 

dichas especies en el ámbito de influencia del proyecto.  

- La población laboral empleada no podrá posesionarse de terrenos aledaños a 

las áreas de trabajo o a las nuevas vías.  

- Se prohíbe también el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos.  

 

2. Medidas de Manejo Ambiental de las Canteras y Depósito de Material 
Excedente  

  

a) Canteras.  

Las canteras son lugares de donde se extraen los materiales necesarios 

para ser empleados en la construcción de obras civiles, tanto en la 

conformación de los rellenos, como en el afirmado, en el bacheo y en la 

preparación del concreto para obras de arte necesarias.  

  

Explotación de Canteras  
 

Las canteras deben ser explotadas en el marco de un adecuado 

Programa de Manejo, que considere evitar daños al entorno ambiental, así 

como al paisaje dominante.  

Para un adecuado manejo de canteras se recomienda:  

- Seleccionar aquellas canteras que se usaron cuando se construyeron las 

principales edificaciones anteriormente.  
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- De no ser posible el uso de la cantera existente, la apertura de nuevas canteras 

se realizará en áreas donde las actividades de explotación no afecten la vida 

silvestre, cursos de agua ni a otras áreas sensibles o frágiles.  

- El abandono de la cantera debe considerar que la forma final de los taludes 

tengan pendientes estables, que eviten la inestabilidad de las laderas.  

- Para mejorar el valor paisajístico y reducir los impactos ambientales 

ocasionados, es necesario la vegetación del área afectada, utilizando 

especialmente especies gramíneas, arbustivas o arbóreas de la zona.  

- La extracción de materiales en los ríos y quebradas debe coincidir con la época 

de estiaje del curso de agua seleccionado y realizarse en las zonas de playa; 

es decir, fuera del flujo de cuerpo de aguas a fin de evitar la turbidez que 

afectaría la vida acuática.  

- En lo posible las canteras deben estar alejadas de los caminos y de las 

poblaciones, a fin de reducir los impactos visuales que podían presentarse 

durante su explotación. En caso contrario el área afectada debe ser restaurada 

convenientemente y revegetada con especies de la zona.  

- Para evitar la emisión de material particulado (polvos) hacia la atmósfera, 

durante el transporte desde las canteras hasta el camino, debe cubrirse el 

material con un manto de lona para no afectar a personas como flora, fauna, 

vehículos, vivienda y otras instalaciones.  

  

Restauración de Canteras  
 

La eficacia de la restauración de canteras depende en parte del manejo 

de la capa superficial del suelo o capa orgánica que sustenta la vegetación. 

Para evitar un mayor deterioro del ambiente, se recomienda:  

- Retirar la capa superficial orgánica del suelo, si es posible junto con la 

vegetación enraizada en ella. Esto debe hacerse como máximo 3 meses antes 

de la explotación de la misma, determinando previamente la profundidad de la 

capa superficial que será extraída.  

- Almacenar la tierra en lugares estables, protegiéndola de la erosión eólica e 

hídrica; evitando la compactación de la misma y para posteriormente estabilizar 

el suelo con vegetación del lugar; en algunos casos puede ser necesario 
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efectuar el renivelado a fin de restaurar en lo posible morfología y el paisaje en 

lugar de origen.  

  

a. Depósito de Material Excedente  
 

Los D.M.E. permitirán disminuir los impactos ambientales que se 

pueden generar, por una adecuada disposición del material proveniente de la 

limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, desbroce de la vegetación y otras 

actividades que se desarrollen durante la Pavimentación y mantenimiento de 

la vía.  

Ubicación de D.M.E.  

La eliminación del material excedente producto de los cortes, no debe 

colocarse en zonas de ladera abajo del camino, debido a que podía generar 

inestabilidad en las laderas bajas, destrucción de la vegetación y la fauna 

natural, así como de tierras agrícolas con valor económico e incidir 

negativamente en la población.  

La disposición de quebradas, ríos y lagunas alteraría la calidad de agua, 

propiciaría el estrechamiento con modificación del cauce y según la magnitud 

podría originar inundación por colmatación del lecho.  

La forma y utilización de los botaderos deberá guardar compatibilidad 

con el entorno morfológico del área donde se localiza, ubicándose en áreas 

muy estables que no comprometen áreas de importancia ambiental, como 

humedales o áreas de alta productividad agrícola.  

  

En tal sentido para ubicar los botaderos se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

- No estar localizadas en áreas sensitivas ecológicas y/o áreas de alto valor 

económico.  

- No interrumpir el flujo de agua en quebradas, ríos u otros drenajes y cursos de 

agua. Evitar la erosión de áreas aledañas, y en lo posible ocupar depresiones 

naturales existentes, que de ningún modo interrumpan el flujo de agua de 

escorrentía.  
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2.0. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO AMBIENTAL  
 

El monitoreo de aplicación de las medidas ambientales comprende un conjunto 

de acciones referentes al seguimiento de las recomendaciones de mitigación de los 

impactos ambientales. Dentro de esta concepción, las medidas recomendadas es de 

controlar adicionalmente la respuesta en el corto, mediano y largo plazo de ciertos 

parámetros ambientales que permitirán corregir alteraciones que se puedan originar 

como consecuencia de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto.  

Entre las acciones de seguimiento que comúnmente se han utilizado, se 

encuentran:  

a. Monitores de calidad de aire, ruido y generación de residuos.  

b. Informes sobre situaciones ambientales del proyecto.  

c. Estudios ambientales complementarios, si así se ameritan El Programa de 

Vigilancia o Monitoreo, representa una metodología que incrementa la eficiencia 

para la recopilación de información; permite la detección precisa de los cambios o 

degradación completa y actualizada de la capacidad de soporte de los ecosistemas 

del ámbito geográfico de influencia de la vía.  

  

2.0.1. Programa de Educación y Concientización Ambiental  
 

Este programa está orientado a crear conciencia sobre los aspectos 

relacionados con la conservación de los recursos naturales y estará dirigido a los 

trabajadores de la obra y habitantes del sector donde se ubica la obra.  

  

Por la importancia del Programa debería ser implementada a nivel 

multisectorial asumiendo cada sector el liderazgo en áreas de su competencia.   

  

El programa se desarrollará mediante la exposición de charlas y la difusión 

de material impreso (afiches, etc.)  

  

3.0.  PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  
 

Las medidas de emergencia están referidas a las acciones que deben 
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ejecutar para prevenir o controlar riesgos o posibles accidentes y desastres que 

pudieran ocurrir en alguna etapa del proyecto. Por otro lado, contiene las medidas 

ms convenientes para contrarrestar los efectos que se puedan generar por la 

ocurrencia de los eventos asociados a fenómenos de orden natural y a emergencias 

producidas por imponderables que suelen ocurrir por diferentes factores.  

  

Procedimientos de notificación para reportar incidentes y establecer 
comunicaciones con el personal de la Empresa y a la población.  

  

• Toda contingencia una vez ocurrida, deberá ser informada a la oficina especializada 

de la empresa, sobre los pormenores indicando el lugar preciso donde han ocurrido 

los hechos.  

Asimismo, se comunicará a Defensa Civil, a ESSALUD o centros de salud 

más cercanos, a las autoridades policiales y municipales correspondientes.  

• Se deberá establecer los procedimientos más rápidos y efectivos de comunicación 

entre el personal de la zona de emergencia y el personal ejecutivo de la empresa 

contratista, reservando líneas o canales de comunicación libres para el uso de las 

áreas de seguridad.  

• Establecer el procedimiento interno para comunicar la emergencia a la entidad 

correspondiente y si se tratara de la salud de los trabajadores también la forma en 

que se reportará al Ministerio de Trabajo y Promoción social.  

• Asignar representantes de la Empresa para que participen en las coordinaciones 

permanentes con autoridades locales y regionales. En particular con las 

encargadas de las acciones de Defensa Civil, a fin de contar con planes de 

emergencia o contingencia para atender de manera conjunta los desastres o 

siniestros, otorgándoles las facultades necesarias y el apoyo para su efectiva 

función.  

• Identificar y señalizar las áreas susceptibles de deslizamientos en masa, así como 

de las rutas posibles a seguir por los conductores en caso de producirse fracturas, 

hundimientos, huaycos que afecten la vía de transporte.  

• Establecer los mecanismos de comunicación del peligro sobre los pobladores de 

las áreas que serían afectadas, a fin de que procedan a la evacuación oportuna 

hacia lugares más seguros y predeterminados.  
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Equipos necesarios para las Emergencias  
 

Para la prestación de servicios de emergencias, la Empresa contratista 

deberá contar en forma obligatoria y permanente de por lo menos los elementos 

siguientes:  

• Equipos e instrumentos de primeros auxilios y socorro.  

 

• Los equipos de primeros auxilios deberán ser de fácil manejo y livianos a fin de 

facilitar su transporte.  

• Con tal objeto, la brigada de salvataje u otra repartición en que haga sus veces 

deberá definir y adquirir de por lo menos el equipo y medicinas siguientes:  

- Un botiquín completo para tratamiento de primeros auxilios, camillas, apósitos 

y tablillas, cuerdas y cables, equipo de radio adicional, megáfonos, linternas de 

equipo de oxígeno, etc.  

- Las brigadas contraincendios estarán provistos de cascos, botas, guantes, etc.  

- La compra de los implementos y medios de protección personal se hará 

conforme a las especificaciones técnicas formuladas por la Oficina de 

Seguridad de la Empresa. Se seleccionará cuidadosamente teniendo en cuenta 

su calidad, resistencia, duración, comodidad y otras condiciones de protección.  

Procedimiento para la capacitación del personal de técnica de 
emergencia y respuesta  

La oficina de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Empresa, 

determinará mediante análisis de riesgos y de acuerdo a ello, se establecerán 

las brigadas especializadas, con responsabilidades definidas en cada zona de 

trabajo.  

La designación de los miembros de las brigadas estará a cargo de la 

oficina de Seguridad e Higiene Ocupacional en coordinación con el personal 

médico de la Empresa.  

  

4.0. PROGRAMA DE ABANDONO  
 

El programa de cierre y abandono está referido a las acciones y medidas que 

debe realizar después de que la Empresa Constructora haya culminado con todas las 

obras consideradas en el Expediente Técnico, que comienzan desde la etapa 
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preoperatoria, construcción y operación, lo que implica un período de clausura hasta la 

declaración oficial del cierre y abandono de todas las áreas que fueron utilizadas 

durante el proceso de construcción tales como: el abandono de la infraestructura de la 

obra, campamentos, almacenes, patios de maquinaria, así como, las áreas que han 

sido utilizadas como canteras, botaderos, rellenos sanitarios, ya que desde el punto de 

vista de la conservación del medio ambiente, interesa el retiro inmediato de las 

instalaciones temporales utilizadas en la construcción de la vía programadas así como 

la restauración de las áreas utilizadas de tal manera de devolver y mejorar el paisaje 

de las zonas afectadas. Acciones que están comprendidas en este programa.  

• Reacondicionamiento del área de campamento y patio de máquinas.  

• Reacondicionamiento de canteras y accesos.  

• Reacondicionamiento de depósitos de material excedente.  

  

Reacondicionamiento del área de campamento y patio de máquinas  
Esta actividad consiste en la limpieza, escarificación y nivelación de las áreas 

designadas como campamentos y patios de máquinas.  

  

Reacondicionamiento de canteras y accesos  
Esta actividad está orientada a recomponer y/o restaurar las condiciones naturales 

de las canteras, a través de la ejecución de trabajos de limpieza y perfilado.  

  

Reacondicionamiento de depósitos de material excedente  
El material excedente destinado a los D.M.E. Deberá ser estabilizado 

convenientemente para evitar su dispersión. A esta restauración de D.M.E. puede hacerse 

de la siguiente forma:  

- Si el volumen del material es considerable, se deberá compactar formando 

terrazas.  

- Se reforzará los taludes con muros de piedra o cualquier técnica física 

adecuada, según las características del terreno.  

- Se efectuará el recubrimiento del material con la capa superficial del suelo 

retirado previamente, a fin de revegetar dicha zona.  
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- Se perfilará el terreno y sobre la capa del suelo superficial colocada se 

revegetará con especies arbóreas, arbustivas y/o gramíneas de la zona.  

  

5.0.  PROGRAMA DE SEÑALIZACIÒN  
 
Objetivos  
La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de 

los componentes ambientales durante la ejecución de las obras de la Pavimentación en 

estudio.  

Consideraciones Ambientales para la Señalización  
 

El contratista deberá implementar la señalización ambiental de tipo informativo y 

preventivo, incluyendo mensajes referidos:  

- Al no atropellamiento de la fauna  

- A la prohibición de tala indiscriminada de los bosques.  

- A la protección de áreas naturales y protegidas.  

- A la prohibición a la caza y la pesca furtiva.  

- A la conservación de la biodiversidad.  

- A la no contaminación del aire y de las aguas.  

Esos tipos de señalización deberán colocarse en sitios visibles del camino, en los 

campamentos y en los frentes de trabajo.  

  

6.0.  PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

El presente capítulo contiene los presupuestos necesarios para implementar 

las medidas que se requieren en la implementación del Plan de Manejo Ambiental, los 

cuales han sido estimadas en base a las posibilidades de resolver los principales 

impactos ambientales que pueden ocurrir durante la rehabilitación.  

Las inversiones que se proponen a continuación han sido estructurados en 

base a los programas de medidas correctivas o mitigación, de monitoreo y de 

contingencia.  
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7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

7.1. CONCLUSIONES  
  

- El objetivo de este informe ambiental es identificar y evaluar los impactos 

ambientales potenciales positivos y negativos que pueden ocurrir por la obra 

“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA 
TRANSITABILIDAD EN EL A. H. EL MILAGRO, PUEBLO NUEVO, 
CHEPÉN, LA LIBERTAD” y sobre esta base proponer medidas para 

prevenir, mitigar o corregir los impactos adversos, así como para fortalecer 

los impactos positivos, logrando de este modo que la ejecución y 

funcionamiento de esta obra se realice en armonía con la conservación del 

medio ambiente.  
  

- El incremento de gases de combustión por la operación de maquinarias, así 

como la emisión del material particulado, durante los procesos de extracción 

de material de cantera, transporte y los movimientos de tierras, es uno de los 

potenciales impactos en la calidad de aire; sin embargo, siendo éstos de 

moderada duración y de significancia entre moderada y baja, no causarán 

mayor efecto, debido a que las áreas intervenidas están en zonas abiertas, 

donde la presencia de los vientos es favorable para la disposición de dichas 

emisiones.  
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- Las acciones a llevarse a cabo durante la Pavimentación, originarán algunas 

alteraciones en el medio físico-biológico y de interés humano. No se prevé 

procesos de destrucción o desaparición de restos arqueológicos, históricos 

y/o culturales.  

  

- El incremento de niveles sonoros se sucederá durante el proceso de 

construcción, generándose la emisión de ruidos a consecuencia del empleo 

y movimiento de maquinaria pesada, explotación de canteras, procesos de 

transporte, carga y descarga de materiales, causando un impacto negativo 

de mediana magnitud.  

  

- La   Pavimentación se hará sobre el mismo eje existente, se utilizarán 

canteras ya explotadas, por tanto el impacto sobre la flora existente es 

reducida y se verificará únicamente las zonas donde se amplíen las 

superficies de explotación, mientras que la fauna local se podría ver 

perturbada por la llegada del personal y de maquinarias en los procesos de 

extracción del material, especialmente en las zonas colindantes por lo que 

se debe tomar escrupulosamente las medidas recomendadas en este 

estudio. En las otras zonas no presentan riesgos considerables.  

  

- En forma general, en el proceso de construcción, no se descarta la 

posibilidad de accidentes entre los trabajadores por algún tipo de imprevisto.  

  

- El paisaje se verá alterado en forma moderada principalmente a la 

explotación de la cantera, utilización de áreas para depósitos de materiales 

excedentes, movimiento de material de construcción, presencia de 

maquinaria, determinando un impacto negativo de baja magnitud.  

  

  

- El Informe de Impacto Ambiental realizado determina que el “DISEÑO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD EN EL A. H. 
EL MILAGRO, PUEBLO NUEVO, CHEPÉN, LA LIBERTAD”. causa 

impactos ambientales negativos de mediana magnitud en su área de 

influencia, todo esto, dentro del marco de las medidas de acción preventiva 

y/o correctiva que se tendrán que asumir para su normal operación.  
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- Los Sectores poblados constituyen las áreas más sensibles tanto en el 

aspecto social como ambiental.  

  

- Existe suficiente mano de obra desocupada en la zona para la ejecución del 

proyecto, asimismo abundan los recursos necesarios para la actividad de 

mantenimiento.  

  

- Con la ejecución de la obra, generará empleo temporal demandando mano 

de obra y pago de jornales lo cual mejorará el nivel de vida del poblador.  

 

7.2.  RECOMENDACIONES  
  

- La ejecución de obras de mantenimiento durante su construcción y operación, 

se deben efectuar dentro del patrón del Plan de Manejo Ambiental propuesto, 

con el objeto de cuidar que estas actividades no afecten el medio ambiente.  

  

- El área de influencia del “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 

LA TRANSITABILIDAD EN EL A. H. EL MILAGRO, PUEBLO NUEVO, 

CHEPÉN, LA LIBERTAD”, está sujeta a constantes alteraciones ambientales 

sea por fenómenos naturales o por la actividad entrópica. En consecuencia, se 

deberá tomar las medidas de vigilancia y control indicadas en el Plan de Manejo 

Ambiental.  

  

- Las obras de rehabilitación deben ceñirse a los plazos establecidos, para no 

prolongar los efectos de los impactos negativos.  

  

- Se recomienda a la Empresa ejecutora de la Obra “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD EN EL A. H. EL 
MILAGRO, PUEBLO NUEVO, CHEPÉN, LA LIBERTAD”, deberá tomar la 

mano de obra no calificada de la población de la zona, para reactivar la 

economía de los pobladores por lo menos en el tiempo de la ejecución.  
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Anexo. 14. Tablas de diseño de vías urbanas 1005-VCHI 

 

 

 

 

Nota: Extraído según Manual de diseño geométrico de vías urbanas-2005-VCHI. 
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Nota: Extraído según Manual de diseño geométrico de vías urbanas-2005-VCHI. 

 

Nota: Extraído según Manual de diseño geométrico de vías urbanas-2005-VCHI. 
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Nota: Extraído según Manual de diseño geométrico de vías urbanas-2005-VCHI. 

 
Nota: Extraído según "Manual de diseño geométrico de carreteras del Perú"-2018. 
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Anexo. 15 Fichas de Validación de Aiken por 5 jurados expertos 
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